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SILNICNI INZENYRSKA SPOLECNOST,
S.r.0.,
Zizkova 54, 301 00 PLZEN

sluzby pro stavby silnic

ZPRAVA C. 50/2017

POSOUZENI VHODNOSTI ZEMIN
AKTIVNI ZONY KOMUNIKACE

»Vysoké Jamné - polni cesta VPC 11¢

Objednatel: SUDOP Project Plzen a.s., Plzen

V Plzni dne 23. 8. 2017

Vytisk €.

1

Zpracoval: Ing. Rostislav Lojda

IC: 46885315

DIC: CZ46885315

Zapsano v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem
v Plzni oddil C, vlozka 2801

tel.: 377441103

datova schranka: rwp2c5t
E-mail: lojda@silnicnilaborator.cz
www.silnicnilaborator.cz



I. Uvod

Nize uvedeny navrh feSi dle zadani posouzeni vhodnosti zemin aktivni
zony polni cesty VPC 11 v k.a. Vysoké Jamné. Dne 10. 8. 2017 byly
objednatelem provedeny 3 kopané sondy, ze kterych odebral vzorky zeminy
z urovné aktivni zony k provedeni potrebnych zkouSek a tyz den je dodal do
zkuSebni laboratofe Dobfany.

II. Zjisténi
Vysledky zkousSek zeminy jsou v pfipojené tabulce, splnéni ¢i nesplnéni
pozadovanych normovych parametril je potom v souhrnném vyjadfeni ke
vhodnosti zeminy. Z ného vyplyva, ze vSechny zeminy jsou nevhodné pro
pouziti bez tprav v aktivni z6né komunikace Dtivodem je velmi nizka hodnota
pomeéru unosnosti CBR, resp. jejich nebezpeéna namrzavost.

III. Zaveér

Na zakladé vySe uvedenych zjiSténi je nutno konstatovat, ze zeminu
aktivni zony je nutno upravit vapnem nebo vyménit. TlouStka upravované
vrstvy by méla podle CSN 73 6133, tab. 5 min. 40 cm.

e -c:e'-.e'nredltel spolecnosti
S !-'i i .zl.?Il)Uw-.
X 301 0O PLZER ¥
o tel.ffax. 377 441 103

ICO: 46BB5315
DIC: CZ468R5315

Prilohy:
v klasifikace zeminy — protokoly o zkousce ¢. 088 az 090/Z/17

v' zkouska Proctor standard — protokoly o zkousce ¢. 118 az 120/PS/17
v' stanoveni poméru unosnosti CBR - protokoly o zkousce ¢. 120 az

122/CBR/ 17
v souhrnné vyhodnoceni vhodnosti zeminy - protokoly ¢. 080 az
082/Vh/17
2/3
IC: 46885315 tel.: 377441103
DIC: CZ46885315 datova schranka: rwp2c5t
Zapsano v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem E-mail: lojda@silnicnilaborator.cz

v Plzni oddil C, vlozka 2801 www.silnicnilaborator.cz



Vlastnosti zemin

vzorek klasifikace zeminy vhodnost do | vhodnost do | namrzavost mez Cislo max. sucha
& podle CSN 73 6133, aktivni z6n NASYDU Jermin IBI CBR | tekutosti |konzistence objem.
' pfiloha A y yP y WL I hmotnost

F2 CG podmine¢né | podminecné . o o o 3

162/17 iil sterkovity vhodna vhodna namrzava 10 % 6,5 % 33 % 2,4 1774 kg/m

163/17 FaCs podminecné | podminecné | nebezpecn | 40, | ¢ 5o, 34 % 2,5 1 901 kg/m?3
jil piscity vhodna vhodna namrzava

164/17 FaCs podminecné | podmineCné | nebezpecne | 5 q, | 4 oo, 35 % 1,5 1 780 kg/m3
jil piscity vhodna vhodna namrzava

Pozn.: - vhodnosti zemin podle CSN 73 6133, tab. A.1

- namrzavost zemin podle zrnitostniho kritéria
- CBR po 96 hod. syceni vodou
- nevyhovujici parametry
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Silniéni inzenyrska spolecnost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzen
zkugebni laboratof Dobfany
[ Potetvjtiska | 6 | Vytiske. | 7 | Pocetlisti [ 1 [ Liste. | 1 | Potetpfiloh 0
PROTOKOL C. 086/0VI17
PREVZETI VZORKU ZEMINY
Objednatel SUDOP Project Plzefi a.s., Plzen
Stavba " Vysoké Jamné — polni cesta VPC 11
Objekt " polni cesta Datum odbéru 10. 8.2017
Datum dodani 10. 8. 2017 Vzorky odebral " Migka
, 7 Ith Mnozstvi ]
Vzorek &islo Misto odbéru cca kg Poznamka
162/17 km 0,100 50 hloubka 0,4 -0,7 m
163/17 km 0,440 50 hloubka 0,4 -0,7 m
164/17 km 0,815 50 hloubka 0,4 - 0,7 m
zhutnitelnost zeminy - zkouska Proctor standard ano
vihkost zeminy ano
klasifikace zeminy ano
Pozadované zkousky X -
pomér unosnosti CBR po 96 h syceni ve vodé ano
okamzity index Unosnosti |BI ano
obsah organickych latek ne
" Udaj objednatele.
Pognamie @) Zkouska bude provedena subdodavatelsky.
Predani vzork( do zku$ebni laboratofe
Piedal Migka Pfevzal Juha
Dne 10. 8. 2017
Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe:
4 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
2 x vlastni Dne: 10. 8. 2017 Dne: 10. 8. 2017

ZIZKOVA 54
301 00 PLZEN
siee tel. /fax. 377 441 103

ICO: 46885315
DI&: CZ46885315




N Silniéni inZenyrska spole&nost, s.r.o., Ziskova 54, 301 00 Plze#
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Hac=hrs zkusebni laboratof Dobrany
AP e -
KO L 1194 [ zkuSebni laboratof &. 1194 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025 |
Pocetvitiski | 5 | wtiske. [ 4 | Pogetlistu | 1 [ Lsté. [ 1 [ Podetpiloh | 0 |
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 088/2/17
KLASIFIKACE ZEMINY
Objednatel SUDOP Project Plzen a.s., Plzen
Stavba Vysoke Jamne - polni cesta VPC 11
Objekt polni cesta Datum odbéru 10.8.2017
Cislo vzorku 162/17 Zkousku proved Juha Datum zkousky, 18.8.2017
Metodiky: vihkost - CSN EN 1SO 17892-1 konzistenéni meze - CSN CEN ISO/TS 17892-12 (kuzel 60g/60°%)

zrnitost - CSN CEN ISO/TS 17892-4,61.5.2a53 organické latky - CSN 72 1021 (subdodavka)

Krivka zrnltostl zemlny

O | . O A== |
= | Je=rT e [ |17 il | | | gl | ‘JF
£ T A _|J:__._¢._|., Pt T
E 00 : ] : | HEED = e 1 i _LHAT]
N & I | —— =TI
.-E _'-' - 4 - _7’___
E
=

0,002 0,01 0,02 0,063 0125 025 05

Prumeér zrn [mm]

Prumér | Hmot. e —— :
o it Naméfeneé a vypocitané hodnoty:
(mm] | (%] mez plasticity wP [%] 23,0 mez tekutosti wL [%] 33,0
63 100,0
32 | 955 » » ) " . ,
T 590 ¢islo plasticity Ip [%] 10 ¢islo konzistence I¢ [-] 2,4 - pevna
i :g’: vihkost vzorku w [%] 9,2 obsah organickych latek [%)] -
2 67.1
1 61.3 - . - By @
05 56.7 Klasifikace zeminy podle CSN 73 6133, pfiloha A
0,25 52,1 i . i S s
0125 | 454 Klasifikace zeminy F2 CG - jil stérkovity
0,063 36,3 ; ; o ;
00413 | 280 Namrzavost podle zrnitostniho kritéria namrzavé
0,0235 | 20,0 . S N
00139 | 142 Vhodnost zeminy do aktivni zény podle tab. A.1 podminecné vhodna
0,0071 99 ; 5 —_—
0003 | 57 Vhodnost zeminy do nasypu podle tab. A.1 podmineéné vhodna
Nelistoty méfen(: mez tekutosti U=4+0.390 % vihkost U=x20,11%
SISty ' mez plasticity U=+14%
Pozn.: " Udaje mimo ramec akreditace
Nedilnou soucéasti tohoto protokolu je protokol o prevzeti vzorku &. 086/0OV/17
Prohlasenf :
- vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych pfedmétu

- veskera hodnoceni jsou mimo ramec akreditace - .
- bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely 553 T é-ﬂ 4
- uvedené rozsifené nejistoty odpovidaji pravdépodobnosti pokryti cca 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2/ ._,?-l.“f'..!:':g,{&“-'-'l-": ;.: fo ]

Rozdélovnik: Protokol zpracoval : Schvalil vedouci labora ore: '-mgg ks
4 x objednatel Juha Ing. Rostislav Lojdal,-rm'?lE i
1 x viastni Dne: 18.8.2017 Dne: 1838, 201?*'hl:5“;j~ﬂ‘:£%?5+¢3.*’_{ i
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Sy, Silniéni inZenyrska spoleénost, s.r.0., Zizkova 5

4, 301 00 Plzen

ﬂ‘%’. zkusebni laboratof Dobfany
i =
RSN %o z‘ | zkusebni laboratof ¢. 1194 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025
| Posetwisku [ 5 | wtiske. | 1 [Posetista| 1 [ Lste | 1 |  Pocetpiion 0
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 118/PS/17
ZHUTNITELNOST ZEMINY - ZKOUSKA PROCTOR STANDARD
Zkouska provedena dle CSN EN 13286-2, priloha NB, vihkost stanovena podle CSN EN 1SO 17892-1
Objednatel SUDOP Project Plzei a.s., Plzen
Stavba Vysoké Jamné - polni cesta VPC 11
Objekt polni cesta Cislo vzorku | 162/17
Zemina F2 CG Datum odbéru 10.8.2017 VlIhkost vzorku 9,2%
Zkousku proved| Juha Datum zkouS$ky 17.8.2017 Metoda PS-2
R e I |
17804 = = wwmes pewib et aie Peeeaeacas ------ S En e B e e 5 5 :
£ : | !
2 ;
o ! : : .
e 1760 - _ : : T i
5] ! ! : ;
E [}
e '
g 1740 - 17-41----:
=] [l
Q L}
e i
g ! : !
22 1720 TRE. G B ——— R R e o e L e e e
1700 T : i : 1
130 14,0 150 16,0 17,0 18,0 19,0
vihkost [%]
Zjisténé tdaje Vysledek
vihkost [%] 13,3 15,4 1A 18,2 Wopt 16,3
sucha objemova hmotnost [kg/m®] 1722 1768 1769 1741 Pumaxps | 1774
Nedilnou souéasti tohoto protokolu je protokol o prevzeti vzorku ¢. 086/0V/17
Nejistoty méfeni: | objemova hmotnost U=+ 25 kg/m® vlhkost U=+011%
Prohlageni

- vysledky zkousek plati jen pro zkouseny vzorek
- bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely

Rozdélovnik: Protokol zpracoval : Schvalil vedouci Iabora,t,ciFe:F

4 x objednatel Juha
1 x viastni Dne : 18.8.2017 Dne:




\\\\\Q‘\:'/‘___"//’/, Silni&ni inZenyrsk4 spole&nost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzef
% zkudebni laboratof Dobfany
N srr? z' | zkusebni laboratof &. 1194 akreditovana CIA podle €SN EN ISO/IEC 17025 |
| Podetwtiska | 5 [ wtisk& [ 4 | Pogetlistt | 1 |  Listé.

| 1 | Pogetpiiloh | 0 |

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 128/CBR/17
OKAMZITY INDEX UNOSNOSTI (1BI) A KALIFORNSKY POMER UNOSNOSTI (CBR)
ZEMINY PODLE CSN EN 13286-47

Objednatel SUDOP Project Plzefi a.s., Plzefi
Stavba Vysoké Jamné - polni cesta VPC 11
Objekt polni cesta
Datum odbéru vzorku 10.8.2017 Cislo vzorku 162117
Zkousku proved| Moravec Datum zkousky 21.8.2017

Oznaéeni zeminy podle CSN 73 6133, pfiloha A

F2 CG

Zpusob hutnéni vzorku:

dynamické podle CSN EN 13286-2

Objemova hmot. suche zeminy pg: 1772 [kg/m?] Max. objemovéa hmot. zeminy pymax 1774 [kg/m®]
Cislo plasticity I, 10 [%] Hmotnost vzorku my: 4402 [q]
Optimalini vihkost Wy 16,3 [%] Pocateéni vihkost wy,: 9,2 [%]
Zkusebnl vihkost - po zhutnéni wy: 16,3 [%] Zkugebni vihkost - po saturaci vodou w. 18,9 [%]

Naméiené a vypocitané hodnoty:

1Bl CBR po 96 h saturaci vodou "
sila [kN] (%] sila [kN] (%)
Penetrace 2,5 mm 1,0 7.9 0,6 47
Penetrace 5,0 mm 2,0 99 1,3 6,6
Vysledna hodnota IBI: 10 [%]
Vysledna hodnota CBR: 6,5 [%]
Nejistoty méren: | IBI lu=+17% [cer  |u=t17% [vinkost [u=£011%

Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzorkl ¢. 086/OV/17

Poznamka:

" metodika podle CSN 73 6133, &l. 4.1.3 atab. 7

Prohlaseni :

- vysledky zkousek plati jen pro zkouseny vzorek

- bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
- uvedena rozsffena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

Rozdélovnik; Protokol zpracoval : Schvalil vedoucl laboratofe ;
4 x objednatel Moravec
1 x vlastnf Dne : 21.8.2017 Dne :




Silniéni inzenyrska spoleénost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzen

zkusgebni laboratof Dobfany

Pocetwytiski | 5 | Vytiské. | | Potetlista | 1 | Liste. | 1 |

Poget pfiloh |

1

PROTOKOL C. 080/Vh/17

SOUHRNNE VYHODNOCENi VHODNOSTI ZEMINY

Objednatel SUDOP Project Plzen a.s., Plzen

Stavba Vysoké Jamné - polni cesta VPC 11

Objekt polni cesta Datum odbéru 10. 8. 2017
Cislo vzorku 162117 Vyhodnoceni zpracoval Ing. R. Lojda

Citované protokoly o zkousce

Klasifikace zeminy Zhutnitelnost zeminy

Pomeér unosnosti zeminy CBR,
okamzity index Unosnosti zeminy IBI

08812117 118/PS/17 128/CBR/17
NASYP
Pozadavek —_— Vyhodnoceni pozadavku
ParBIal ESN 73 6133 Ziitario SN 73 6133
g F2 CG j
Klasifikace -—- (podmine&né vhodné) vyhovuje
Mez tekutosti wi. <50 % 33 % vyhovuje
Cislo konzistence I¢ >05 2,4 vyhovuje
Max. obj. hmotnost PS =z 1.500 I(g,-'m3 1.774 kg;’m3 vyhovuje
Okamzity index tnosnosti IBI 210 % 10 % vyhovuje

Zavér: Zemina je vhodna k pfimému pouziti do nasypu bez Gprav.

AKTIVNI ZONA
e T
Kiasifiksice (podmin?&r(‘n:éevhodné) Vyhewuje
Namrzavost ngi?;?\':ﬁ;:ggfé namrzava vyhovuje
Mez tekutosti wi <50 % 33% vyhovuje
Cislo konzistence I¢ >0,5 2,4 vyhovuje
Max. obj. hmotnost PS 2 1.600 kg/m® 1.774 kg/m® vyhovuje
Pomeér Gnosnosti CBR 215% 6,5 % nevyhovuje

Zavér: Zemina neni vhodna k pfimému pouziti do aktivni zény bez uprav.

Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzorkl ¢. 086/0V/17 a citované protokoly o zkousce.

Rozdélovnik: Protokol zpracoval:
4 x objednatel Ing. R. Lojda
1 x viastni Dne: 21. 8. 2017 Dne: 21. 8.

Schvalil vedouci laboratofe:
Ing. Rostislav Lojda

2017

1ICO: 46062
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g e T & - - e
i%ﬁm& zkusebni laboratof Dobfany
'?'/,,,//.-':*\H\“:.\:‘s ' -
il L 1194 | zkusebni laborator &. 1194 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025 |
| Pogetwitiska [ 5 | wtiske. [ 4 [ Poletlistu [ 1 | List&. [ 1 | Pogetpiioh | o0 |
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 089/Z/17
KLASIFIKACE ZEMINY
Objednatel SUDOP Project Plzefi a.s., Plzefi
Stavba Vysoké Jamné - polni cesta VPC 11
Objekt polni cesta Datum odbéru 10.8.2017
Cislo vzorku 163/17 Zkousku provedl Juha Datum zkousky| 18.8.2017
Metodiky: vihkost - CSN EN ISO 17892-1 konzistencéni meze - CSN CEN ISO/TS 17892-12 (kuZel 60g/60°)
zrnitost - CSN CEN ISO/TS 17892-4, &. 5.2 a 5.3 organické latky - CSN 72 1021 (subdodavka)
Kiivka zrnitosti zeminy
100.0 " . T = i TS TN e -
‘ [ ‘ [T LLH [T]
] T
X T Y ™ e A IR R B f 1T
— | N 0 Y - 0 L | L
< puns 5 e jr
& = PT T =TT
= 1 TT —r T = =1
_ i || L | Ll
- R | I W BB
E — __ | | |
T T 1 1T ] | U
| e e e e 2 Eaa s
| 0,002 0,01 0,02 0,063 0125 025 05 1 2 Bl 8 16 32 63
| Prumér zrn [mm]

Prumér | Hmot. TR i ]
s podil Naméfené a vypocitané hodnoty:
[mm] [%] i " .
) 100.0 mez plasticity wP [%)] 23,0 mez tekutosti wL [%)] 34,0
133 :gg: Cislo plasticity g [%] 11 ¢islo konzistence I [-] 2.5 - pevna
—— vihkost vzorku w [%] 6,5 obsah organickych latek [%] o
2 72,1
1 66,1 - , . , 0
05 621 Klasifikace zeminy podle CSN 73 6133, pfiloha A
0,25 58.4 o ; . e
0125 | 52.3 Klasifikace zeminy F4 CS - jil pisity
0,063 38,6 : ” s % 2
00417 | 306 Namrzavost podle zrnitostniho kritéria nebezpecné namrzavé
0,0234 | 22,3 ) N o g i
0,0139 | 167 Vhodnost zeminy do aktivni zény podle tab. A1 podmineéné vhodna
0,0071 12.1 . . ey .
0003 | 77 Vhodnost zeminy do nasypu podle tab. A.1 podminecné vhodna
m = mez tekutosti U=+0,90% vihkost U=+011%
Nejistoty mafent mez plasticity U=+14%
Pozn.. " Udaje mimo ramec akreditace
Nedilnou soucéasti tohoto protokolu je protokol o pievzeti vzorki & 086/0V/17

Prohiasent - l

- vysledky zkouSek se tykaji jen zkousenych predmétl

- veskera hodnoceni jsou mimo ramec akreditace

- bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
- uvedené rozsifené nejistoty odpovidaji pravdépodobnosti pokryti cca 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2 g
Rozdélovnik: Protokol zpracoval : Schvalil vedouci laboratofe:: «

4 x objednatel Juha Ing. RQS‘iS’a"'Lc’j‘dé%
) , ] '.-"':":-L-': .:-:.::r_.

1 x viastni Dne: 18.8.2017 Dne: 18.8.2017 e
it




4 x objednatel
1 x vlastni

Protokol zpracoval :

Dne:

Juha
18.8.2017

Ing. Rostislav' LOJda

Dne: 18.8.2017

Schvalil vedouci Iaboratcre
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‘\..\“‘i\_‘l’{’-’/‘f,r,,/, Silniéni inzenyrska spoleénost, s.r.0., Zizkova 54, 301 00 Plzef
o zkusebni laboratoi Dobfany
= o Sebr faboratr tovana GA podie &
MRS L 1194 L zkusebni laboratof €. 1194 akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025 !
| Posetwtisi [ 5 [ wytiske | 1 [posetista] 1 [ Lste BE Pocet priloh o |
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 119/PS/17
ZHUTNITELNOST ZEMINY - ZKOUSKA PROCTOR STANDARD
Zkouska provedena dle CSN EN 13286-2, pfiloha NB, vihkost stanovena podle CSN EN 1SO 17892-1
Objednatel SUDOP Project Plzen a.s., Plzefi
Stavba Vysoké Jamné - polni cesta VPC 11
Objekt polni cesta Cislo vzorku | 163/17
Zemina F4 CS Datum odbéru 10.8.2017 VlIhkost vzorku 6,5%
ZkouSku proved] Juha Datum zkousky 17.8.2017 Metoda Ps-2
1940 -
1920 4
E 1900
2
- 1880 4
£
Q
E
= 1860
2
(=]
E
@, 1840
F=)
o
©
5] 1820 1
w
1800 - :
1780 i . Q ' ' 1
1.0 12,0 130 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0
vihkost [%]
Zjisténé Gdaje Vysledek
vihkost [%)] 12,1 13,8 15,6 16,9 Wopt 14,8
sucha objemové hmotnost [kg/m’] 1824 1886 1888 1795 Pamaxps | 1901
Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o prevzeti vzorku & 086/0V/17
Nejistoty méfeni: | objemovéa hmotnost U=% 25 kg/m® vlihkost U=+011%
Prohlaent :
- vysledky zkousek plati jen pro zkoudeny vzorek
- bez pisemneho souhlasu zkusebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak neZ cely ;;{;e;f b S
- uvedné rozsifené nejistoty odpovidaji pravdépodobnosti pokryti cca 95 % pro koeficient rozsiteni k = 2 "’.@.‘“T ; g
A SR ey
.|.\,'\-|! 5 ﬁ‘?%"l.
Rozdélovnik:

|
.




S, Silniéni inzenyrska spolecnost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzei
ilau‘““‘gfég zkusebni laboratof Dobfany
N o* Sebni P itovana ¢ le SN EN ISO/IEC 17025
AR L 1194 l zkuSebni laborator €. 1194 akreditovana CIA podle S 2 |
Podetvitiski | 5 | wtisk& | 4/ [ Potetiistu | 1 | List&. | 1 | Pogetpfion | 0 |

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 129/CBR/17

OKAMZITY INDEX UNOSNOSTI (1Bl) A KALIFORNSKY POMER UNOSNOSTI (CBR)

ZEMINY PODLE CSN EN 13286-47

Objednatel SUDOP Project Plzefi a.s., Plzefi
Stavba Vysoké Jamné - paini cesta VPC 11
Objekt polni cesta
Datum odbéru vzorku 10.8.2017 Cislo vzorku 163/17
Zkousku proved| Moravec Datum zkousky 21.8.2017
Oznateni zeminy podle CSN 73 6133, ptiloha A: F4CS
Zplsob hutnénf vzorku: dynamické podle CSN EN 13286-2

Objemova hmot. suché zeminy pq:

1898 [kg/m]

Max. objemova hmot. zeminy pgmasx:

1901 [kg/m®]

Cislo plasticity P 11 [%)] Hmotnost vzorku my: 4600 [g]
Optimalni vihkost wg: 14,8 [%] Pocateéni vihkost wy,: 6,5 [%]
Zkusebnf vihkost - po zhutnénf wy: 14,7 [%] Zkugebni vihKkest - po saturaci vodou w.y 17,4 [%]

Naméiené a vypocitané hodnoty:

1] CBR po 96 h saturaci vodou "
sila [kN] [%)] sila [kN] [%)]
Penetrace 2,5 mm 1,3 10,1 0,7 52
Penetrace 5,0 mm 2,5 12,5 1,3 6,3
Vysledna hodnota IBI: 13 [%]
Vysledna hodnota CBR: 6,5 [%]
Nejistoty méfeni: | 1B lu=+17% |cer  Ju=t17% [ vinkost |U=20,11%

Nedilnou sou&asti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzorka & 086/OV/17

Poznamka:

Y metodika podle CSN 73 6133, &. 4.1.3 a tab. 7

Prohlaseni :

- vysledky zkouSek plati jen pro zkouseny vzorek
- bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely

- uvedena roz§ifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

Rozdélovnik: Protokol zpracoval : Schvaélil vedouci laboratofe :
4 x objednatel Moravec
1 x vlastni Dne : 21.8.2017 Dne:

oy et
e

i ¢
:E-.n..' "
Fo.

£

e

Ing. Rostislav Lojda, 5 oy ;
21.8.2017 _z—.-ﬁ'»;"vé't._. et
s oo e




Silniéni inzenyrska spoleénost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzer

zkusebni laborator Dobrany

Potet vytiskil

| 5 | wytiske. |

7 [ Poeetista | 1 | Liste. |

1| Pogetpiloh | 0

PROTOKOL C. 081/Vh/17

SOUHRNNE VYHODNOCENiI VHODNOSTI ZEMINY

Objednatel SUDOP Project Plzen a.s., Plzen

Stavba Vysoke Jamné — polni cesta VPC 11

Objekt polni cesta Datum odbéru 10. 8. 2017
Cislo vzorku 16317 Vyhodnoceni zpracoval Ing. R. Lojda

Citované protokoly o zkousce

Klasifikace zeminy

Zhutnitelnost zeminy

Pomeér unosnosti zeminy CBR,
okamzity index tinosnosti zeminy |1BI

089/Z217 119/PS/M17 128/CBRM7
NASYP
Pozadavek = Vyhodnoceni pozadavku
PRy SN 73 6133 Zlissna GSN 736133
: F4 CS g
Kiasiikace - (podmine&n& vhodna) whowule
Mez tekutosti w <50 % 34 % vyhovuje
Cislo konzistence Ig >05 2,5 vyhovuje
Max. obj. hmotnost PS > 1.500 kg/m® 1.901 kg/m’ vyhovuje
Okamzity index unosnosti IBI 210% 13 % vyhovuje

Zavér: Zemina je vhodna k pfimému pouziti do nasypu bez tprav.

AKTIVNi ZONA
e e e v
Klasifikace - (podmi nignisvho dna) vyhovuje
Namrzavost n';en:';n;;;ﬁéa' mmrizrgfa nebezpeéné namrzava nevyhovuje
Mez tekutosti wi. <50 % 34 % vyhovuje
Cislo konzistence I¢ >05 25 vyhovuje
Max. obj. hmotnost PS > 1.600 kg/m”® 1.901 kg/m’ vyhovuje
Pomér unosnosti CBR 215% 6.5 % nevyhovuje

Zavér: Zemina neni vhodna k pfimému pouziti do aktivni zény bez tprav.

Nedilnou souéasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzorkl €. 086/0V/17 a citované protokoly o zkousce.

Rozdélovnik:
4 x objednatel
1 x vlastni

Protokol zpracoval:

Dne: 21. 8. 2017

Ing. R. Lojda

Schvalil vedouci laboratofe:
Ing. Rostislav Lojda
Dne: 21. 8. 2017

ZIZKOVA 54
Ly 301 00 PLZEN
st tel./fax. 377 441 103

ICO: 46585315
R fraega5315
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SN, Silniéni inZenyrska spoleénost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzef
SN
HacNRA zkuebni laboratof Dobrany
z //“:\"‘\3“ o -
Pt L 1194 L zkuSebni laboratof ¢. 1194 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025 |
| Pocetwtiski [ 5 [ Witiské. [ 4 [ Podethst | 1 |  Lste. | 1 | Podetpfioh | 0 |
1
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 090/Z/17
KLASIFIKACE ZEMINY
Objednatel SUDOP Project Plzen a.s., Plzen
Stavba Vysoké Jamné - polni cesta VPC 11
Objekt polni cesta Datum odbéru 10.8.2017
Cislo vzorku 164/17 Zkousku proved| Juha Datum zkousky, 18.8.2017
Metodiky: vihkost - CSN EN ISO 17892-1 konzistenéni meze - CSN CEN ISO/TS 17892-12 (kuzel 60g/60°)
zmitost - CSN CEN ISO/TS 17892-4,l.5.2a 5.3 organické latky - CSN 72 1021 (subdodavka)
K“ivka zrnitosti zeminy
100,0 - iy
2
E
i
5
=]
(=1
£
T
_|
0,002 0,01 002 0063 0125 025 05 1 2 4 8 16 32 63
| Prumér zrn [mm]
Prumér | Hmot. sz S .
ah podil Naméfené a vypocitané hodnoty:
[mm] [%] o 0 i 9
= 06.0 mez plasticity wP [%] 21,0 mez tekutosti wlL [%] 35,0
?z 1;‘7":’ &islo plasticity 1o [%] 14 &islo konzistence I [-] 1,5 - pevnd
s vihkost vzorku w [%] 13,6 obsah organickych latek [%]
2 859
1 82,1 . , : B )
05 777 Klasifikace zeminy podle CSN 73 6133, pfiloha A
0,25 68,5 i5 : R ——
0125 | 86,1 Klasifikace zeminy F4 CS - jil pisgity
0,063 46,4 5 ; iy z
0.0412 | 39.1 Namrzavost podle zrnitostniho kritéria nebezpetné namrzavé
00234 | 28,9 ; : B g 2
0,013 | 216 Vhodnost zeminy do aktivni zény podle tab. A1 podmineéné vhodna
0,0070 | 16,4 . p R .
0,003 | 114 Vhodnost zeminy do nasypu podle tab. A.1 podminecné vhodna
Neiistoty méent: mez tekutosti U=+090 % vihkost U=+011%
i ' mez plasticty  |U=% 1.4 %
Pozn.: {1}Udaje mimo réamec akreditace
Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o pfevzeti vzorku & 086/0V/17
Prohlaseni :
- vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych pfedmétu

- vegkera hodnoceni jsou mimo ramec akreditace P s S
- bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely '-:.'-% v.‘f.-}lh‘b-.;& T
- uvedené rozsifené nejistoty odpovidaji pravd&podobnosti pokryti cca 95 % pro koeficient rozsifenf k = 24!3,1'?*'

. R
Rozdélovnik: Protokol zpracoval : Schvalil vedouci iaboi‘atoi‘e -"F.;.;':-"a_ll.l_ r H-f
4 x objednatel Juha Ing. Rost!sla%}_(_? :31 A 1:;5‘3?'
1 x viastni Dne: 18.8.2017 Dne 18-3-2017e~~:«e¢-+~_| R , 3_4?'_.?‘&1;
SRR R
"w*"?- i Pk i




Sy, Silniéni inZenyrska spoleénost, s.r.o., Zizkova 54, 301 00 Plzef
iI“H\x\H_“‘/H—-!—f’_ zku$ebni laboratof Dobfany
N - =
f/fﬁ\x o | zkusebni laborator €. 1194 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025
| Potetwtiski [ 5 | wpiske | 4 [rocetis] 1 [ usta [ 1 | Pocetprioh | o
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 120/PS/17
ZHUTNITELNOST ZEMINY - ZKOUSKA PROCTOR STANDARD
Zkouska provedena dle CSN EN 13286-2, pfiloha NB, vihkost stanovena podle CSN EN 1SO 17892-1
Objednatel SUDOP Project Plzen a.s., Plzei
Stavba Vysoké Jamné - polni cesta VPC 11
Objekt polni cesta Cislo vzorku | 164/17
Zemina F4 CS Datum odbéru 10.8.2017 Vihkost vzorku | 13,6%
Zkou3ku proved| Juha Datum zkousky 17.8.2017 Metoda PS-2
1820 +
1800 4
€
) 1780 4
]
=
= 1760 4
&
o
]
5 1740 |
=
B
£
=]
g 1720
[}
»
1700 4
1680 . T T T ;
130 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0
vihkost [%]
Zjisténé (daje Vysledek
vihkost [%] 13,7 15,3 17,1 18,3 Wopt 16,8
suchd objemova hmotnost [kg/m”] 1692 1759 1778 1755 Pamaxps | 1780
Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o pfevzeti vzorku &. 086/0V/17
Nejistoty mérenti: | objemova hmotnost U=+ 25 kg;’m3 vihkost U=+2011%
Prohlaseni :

- vysledky zkousek plati jen pro zkouseny vzorek
- bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely «E\.':'ﬂ..g.'ﬁ
- uvedné rozSifené nejistoty odpovidaji pravdépodobnosti pokryti cca 95 % pro koeficient rozifeni k = 2- A

*Eg.?h.??"?ﬁ':. =L
ol -.'-_. :é-.f

Rozdélovnik: Protokol zpracoval :

Juha
18.8.2017

4 x objednatel
1 x vlastni Dne:




N Silni&ni inzenyrska spole&nost, s.r.0., Zizkova 54, 301 00 Plzef

S
M zkuSebni laboratof Dobfany
By
o " z’ | Zkugebni laboratof €. 1194 akreditovand CIA podle €SN EN ISO/IEC 17025 |
[ Pocetwtiska | 5 | Wtiské&. | 4 | Podetlistu | 1 | List&. | 1 [ PoZetpiiloh [ 0 |
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 130/CBR/17
OKAMZITY INDEX UNOSNOSTI (IBl) A KALIFORNSKY POMER UNOSNOSTI (CBR)
ZEMINY PODLE CSN EN 13286-47
Objednatel SUDOP Project Plzefi a.s., Plzefi
Stavba Vysoké Jamné - polni cesta VPC 11
Objekt polni cesta
Datum odbéru vzorku 10.8.2017 Cislo vzorku 164/17
Zkousku proved| Moravec Datum zkousky 21.8.2017
Oznaceni zeminy podle CSN 73 6133, pfiloha A: F4 CS
Zplsob hutnéni vzorku: dynamické podle CSN EN 13286-2
Objemova hmot. suché zeminy pg: 1776 [kg/m’] Max. objemova hmot. zeminy pgmax: 1780 [kg/m®]
Cislo plasticity lge 14 [%] Hmotnost vzorku m;: 4399 [g]
Optimalni vihkost wep: 16,8 [%] Pocéatecni vihkost wy,: 13,6 [%]
Zkusebni vihkost - po zhutnéni w,: 16,8 [%] Zkusebni vinkost - po saturaci vodou wy: 20,6 [%]
Namérené a vypocitané hodnoty:
IBI CBR po 96 h saturaci vodou "
sila [kN] [%] sila [kN] [%]
Penetrace 2,5 mm 1.5 3 5 0,4 30
Penetrace 5,0 mm 2,4 12,2 0,8 3,9
Vysledna hodnota IBI: 12 [%]
Vysledna hodnota CBR: 4,0 [%]
Nejistoty méren: | 1B lu=+17% |cerR  |u=t17% | vinkost |U=20,11%
Nedilnou soutasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzorkl &. 086/0V/17
Poznamka: " metodika podle CSN 73 6133, &l. 4.1.3 a tab. 7
Prohlaseni :

- vysledky zkouSek plati jen pro zkouseny vzorek
- bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
- uvedena rozsifena nejistota odpovida pravd&podobnosti pokryti 95 % pro koeficient roz&ifeni k = 2

Rozdélovnik: Protokol zpracoval : Schvalil vedouci laboratofe : L A
4 x objednatel Moravec Ing. Rostislav Lojd E;!_% g
1 x viastni Dne:  21.8.2017 Dne:  21.82017 s&@iiafriisn

e




Silniéni inzenyrska spoleénost, s.r.0., Zizkova 54, 301 00 Plzefi
zkusebni laboratof Dobrany

Pocetwytiski | 5 | wytiske. | 4 [ Potetlists | 1 | Liste. [ 1 | Pogetpfilon | 0

PROTOKOL C. 082/Vh/17
SOUHRNNE VYHODNOCENi VHODNOSTI ZEMINY

Objednatel SUDOP Project Plzef a.s., Plzen

Stavba Vysoké Jamné — polni cesta VPC 11

Objekt polni cesta Datum odbéru 10. 8. 2017
Cislo vzorku 164/17 Vyhodnoceni zpracoval Ing. R. Lojda

Citované protokoly o zkousce

: ; : ; Pomér unosnosti zeminy CBR,
Klasifikace zeminy Zhutnitelnost zeminy okamzity index Gnosnosti zeminy 1B
090/Z117 120/PSM7 130/CBR/17
NASYP
Pozadavek i Vyhodnoceni pozadavku
ParEmsts GSN 73 6133 Zlbtcno GSN 73 6133
; F4 CS i
Klasifikace - (podmine&né vhodna) vyhovuje
Mez tekutosti wi <50 % 35 % vyhovuje
Cislo konzistence Ig >0,5 1,5 vyhovuje
Max. obj. hmotnost PS = 1.500 kg/m® 1.780 I-:g!m3 vyhovuje
Okamzity index tnosnosti 1Bl 210 % 12% vyhovuje

Zavér: Zemina je vhodna k pfimému pouziti do nasypu bez Gprav.

AKTIVNi ZONA
A T =
Klasifikace = (podnﬁJZiggihodné) vihes
Namrzavost ngi:';g‘ﬁﬁﬂ?:ggfé nebezpeéné namrzava nevyhovuje
Mez tekutosti wy <50 % 35% vyhovuje
Cislo konzistence I¢ >0,5 1,5 vyhovuje
Max. obj. hmotnost PS = 1.600 kgp’m:i 1.780 kga‘m3 vyhovuje
Pomér tinosnosti CBR 2156% 4,0 % nevyhovuje

Zavér: Zemina neni vhodna k pfimému pouziti do aktivni zény bez Gprav.

Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzorkl &. 086/0V/17 a citované protokoly o zkousce.

Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe:
4 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
1 x vlastni Dne: 21. 8. 2017 Pl
Ry f.-%h 212KOVAl 54
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