UNIGEQ a.s.

Stiedislo laboratofe mechaniky zemin

OSTRAVA - HRABOVA

TABELARNI PREHLED VYSLEDKU - FYZIKALNI VLASTNOSTI ZEMIN

Nazev zakazky :

Cislo zakazky :

Holasovice - spoleéné zafizeni - IGP

Z 518008

| Liste,: |

| Datum : | 6.6.2018

CSN 75 2410

Koef. filtrace

Ps Pg max.
Ps W opt.
CBR 25mm
CBR 5 mm
CBRgg 2,5 mm
CBRgg 5,0 mm
IBI 2,5 mm
IBI 5,0 mm

CSN EN ISO 14688-2

[ m*s

[ Mg/m®

(%]
[%]
%]
[%]
[%]
[%]
(%]

clSi

1

7 sachr; sasiCl | cISi
"1 1,09 E-83,54 E-83,71 E-93,78 E-9

Lab. &islo za- 46833 46834 46835 46836

Sonda J-4 I-12 12 18

Hloubka [m] | 1,0-1,2 1,5-1,8 0,5-0.8 1,0-1,3 |

Druh vz. PLP PLP PLP PLP ;

Wn (%1 | 17,41 | 15,78 15,87 | 17,86 '

WL %1 26 | 41 | 33 | 32 |

Wwp 1 17 | 20 | 18 | 17 |

Ip [%] 9 21 16 15 | 7
it 094 122 1LI1 | 096 |

Pn o'l | 2,13 2,11 | 2,07 2,08

Py e’y 1,81 1,82 179 | 1.76

Ps vew') | 2,70 | 2,82 | 276 | 2.74

n (%1 | 32,81 | 35,38 | 3527 | 35,59 |

Sr 096 081 081 089

Om [%] |

Koeficient Z .

G [ MPa ] ‘

CSN 73 6133 CL  GC CL CL o ‘
CSN 72 1002 'F6 CL | G5 GC| F6 CL F6CL | |
S4 | |

Vysledky jsou uvedeny s
nasledujicimi nejistotami:

Uvedené rozsitené standardni nejistoty jsou souginem standardni nejistoty merenl a koeﬁmentu rozsuem k

W, +0,30%

Wy +1,0%

Wy £1,0%
Pn: = 0,02 Mg/m®

pravdépodobnosti pokryti asi 95%. Nejistoty nezohledfiujivlivy odbéru a nehomogenlty vznrku ‘
Tento Tabelarni pfehled neni soutasti akreditace. - :

Ps: 0,01 Mg/m’
Pd max: = 0,01 Mg/m’

r '-:.-‘11‘4 ¥

Wopi: £ 0,40%

=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida

Mt boy i




Stiedisko laboratofe mechaniky zemin, akreditovana laboratof &. 1412 Str.¢.1z1

u n iG€O® Mistecka 3291258
OSTRAVA - HRABOVA
a.s.
PROTOKOL O ZKOUSCE

KOEFICIENT FILTRACE

Carman-Kozeny

Nazev a adresa zakaznika : G-Consult s.r.o., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice

Nazev zakazky : Holasovice - spoleéné zafizeni - IGP

éislo zakazky : Z 518008

Cislo vzorku sonda hloubka (m) koeficient filtrace (m/s)
ZA-46833 J-4 1,0-1,2 1,09E-08
ZA-46834 J-12 1,5-1,8 3,54E-08
ZA-46835 J-12 0,5-0,8 3,71E-09
ZA-46836 J-8 1,0-1,3 3,78E-09
i/
Vypracoval : M. Liskova ,A Y

Schvalil : Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratofe Lol h't'\.»
Datum : 06.06.2018 {



@f c 7 m m m O® PROTOKOL O ZKOUSCE &. 46833 - Z Str.é 1z 1
W a.s. STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN
Stfedisko laboratoie mechaniky zemin, zku$ebni laboratof €. 1412 akreditovana
CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Mistecka 329/258, 720 00 OSTRAVA - HRABOVA
Metoda : Stanoveni zrnitosti zemin, (CSN EN I1SO 17892-4) Cislo vzorku : ZA - 46833
Zkousena polozka : zemina Sonda: J-4 Koeficient filtrace Cu CSNEN CSN S4
Nazev a adresa zakaznika : G-Consult s.r.o., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice Hloubka: 1,0-1.2m Carman-Kozeny 736133 721002
Nazev zakazky : Holasovice - spole¢né zafizeni - IGP Popis vzorku (typ) : Poloporuseny vzorek
Datum pfijeti vzorku : 28.05.2018 Cislo zakazky : Z 518008 CL F6 CL
o _ jemné castice (f) , . —
’ — S B T = pisek (s ) ” Stérk (g) [ (cb u< cm?am@
jillc) _ prach (m) | [ (b)
100 . :
90 vysoce namrzavé
( pro nepropustnost )
véak méné g .
80 nebezpeéné 5 namrzavé
rozhoduje stupers g > _podie P
konsistence ) ] pribéhu Eary T
70 . = zrnitosti pod 1
2 0.01 mm A
[+ ESEEEEEEE St @ P
o P
60 @ ; -
; E e
.\\~
P2
50 3 =
; g L
. nebezpeéné ; \
40 s
b L B B = S et S oty % 4 [ \\\
30 5 \\ pfili$ hrubozrnné
; 3 A ( nebezpedi  znegisténi
) o .\ namrzavymi zeminami )
20 .~ namrzave | § T \\
LT 17 il =" - S i e mitng .~ nenamrzavé \.\
- 1S namrzavé -~ il
.:U b T T cmm Y = \t . x\
0 a2 — :
o™ [s2] w P~ o™ o nom w0 N w0 m wn o™ < © W o o o (=] g
i e - , ) ) — o oM o w (=] o o o
§ 28 82 F §F 3 2587 =39 - = A Bw Ee 58§ 89 g
o o [=] o o =2 o -
Nejistota méfeni: 1%. Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohlednuji viivy odbéru a nehomogenity vzorku
Vypracoval : M. LiSkova K\N\ Schvalil : Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratore Vm‘fl Datum provedeni zkousky : 06.06.2018

Zkudebni protokol nesmi byt bez pisemnéha souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho Cisla.




@ C : mmmon@ PROTOKOL O ZKOUSCE &. 46834 - Z Str.é&. 1z 1
e a.s. STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN
Stfedisko laboratofe mechaniky zemin, zku$ebni laboratof ¢. 1412 akreditovana
CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Mistecka 329/258, 720 00 OSTRAVA - HRABOVA
Metoda : Stanoveni zmitosti zemin, (CSN EN ISO 17892-4) Cislo vzorku : ZA - 46834
Zkousena polozka : zemina Sonda: J-12 Koeficient filtrace Cu CSNEN €SN S4
Nazev a adresa zakaznika : G-Consult s.r.o., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice Hloubka : 1,5-1.8 m Carman-Kozeny 736133 72 1002
Nazev zakazky : Holasovice - spolecné zafizeni - IGP Popis vzorku (typ) : Poloporuseny vzorek
Datum pfijeti vzorku : 28.05.2018 Cislo zakazky : Z 518008 GC G5GC
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Nejistota méfeni: 1%. Uvedené rozsifene nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zku&enosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohledduji viivy odbéru a :mzvvoom:_v. vzorku.
AA / "
i % ! Zae A . % g 2
Vypracoval : M. Liskova R\\« Schvalil : Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratofe Datum provedeni zkousky : 06.66.2018

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemnéha souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho éisla.




9 : : m mmO@ PROTOKOL O ZKOUSCE ¢, 46835 - Z Str.é. 1z 1
=0 a.s. STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN
Stfedisko laboratoie mechaniky zemin, zkuebni laboratof €. 1412 akreditovana
¢1A podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Mistecka 320/258, 720 00 OSTRAVA - HRABOVA
Metoda : Stanoveni zritosti zemin, (CSN EN 1SO 17892-4) Cislo vzorku : ZA - 46835
Zkou$ena polozka : zemina Sonda : J-12 Koeficient filtrace Cu CSNEN CSN S4
Néazev a adresa zakaznika : G-Consult s.r.0., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice Hloubka : 0,5-0,8 m Carman-Kozeny 736133 721002
Nazev zakazky : Holasovice - spoleéné zafizeni - IGP Popis vzorku (typ) : Poloporuseny vzorek
Datum pfijeti vzorku : 28.05.2018 Cislo zakazky : Z 518008 CL F6 CL
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Nejistota méfeni: 1%. Uvedené rozSifene nejistoty méfeni jsou stanoveny na zakladé zkudenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahruty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohlediuji vivy odbéru a nehomogenity vzorku. g
Vypracoval : M. Liskova \ Schvalil : Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratore H Uie 2 Datum provedeni zkousky : 06.06.2018 |

Zkudebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedene zkoudky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratorniho cisla.
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@r c 7 m m m O@ PROTOKOL O ZKOUSCE &. 46836 - Z Str.é. 1z 1
L a.s. STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN
Stiedisko laboratofe mechaniky zemin, zku$ebni laboratof €. 1412 akreditovana
GlIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Misteckd 329/258, 720 00 OSTRAVA - HRABOVA
Metoda : Stanoveni zrnitosti zemin, (CSN EN ISO 17892-4) Cislo vzorku : ZA - 46836
Zkous$ena polozka : zemina Sonda: J-8 Koeficient filtrace Cu CSNEN €SN S4
Nazev a adresa zakaznika : G-Consult s.r.0., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice Hloubka: 1,0-1,.3 m Carman-Kozeny 736133 721002
Nazev zakazky : Holasovice - spoleéné zafizeni - IGP Popis vzorku (typ) : Poloporuseny vzorek
Datum pfijeti vzorku : 28.05.2018 Cislo zakazky : Z 518008 CL F6 CL
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Neijistota méfeni: 1%. Uvedene rozsifené :m__mﬂos. méfeni jsou stanoveny na zakladé zkusenosti kvalifikovanym odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci vysledku. Nejistoty nezohlediiuji viivy odbéru a nehomogenity vzorku {
<<_u_.mno<m_ M. Liskova &K\ Schvalil : Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratofe g Datum provedeni zkousky : 06. om 2018: o

Zkugebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely. Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vyse uvedengho laboratorniho gisla.




" Stiedisko laboratofe mechaniky zemin, akreditovand laboratof &. 1412 Str.é1z1
i L t 1 § akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
et | Gl % : i Misteckd 329/258
L1 e ™ ol - OSTRAVA - HRABOVA

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 46833

|Nazev a adresa zakéznika : G-Consult s.r.0., Vystavni 367/109, 703 00 Ostréva-Vitkovice i
|Nazev zakazky : Holasovice - spoleéné zafizeni - IGP  &islo zakazky :Z 518008

| Datum pfijeti vzorku : 2852018

:Zkousena polozka : zemina

\Gislo vzorku ; ZA - 46833

|Sonda : J-4

Hloubka : 1,012 m |
Popis vzorku (typ) : Poloporugeny vzorek

|Stanoveni vihkosti zemin (CSN EN ISO 17892-1)

Nejistota méfeni : 0,3%

Stanoveni objemové hmotnosti jemnozrnnych zemin (CSN EN ISO 17892-2)

‘Objemové hmotnost vihké zeminy pn = 2, 13 Mgfm?' \

1,81 Mg/m® =

Nejistota méfeni : 0,02 Mg/m®

Objemova hmotnost suché zeminy pd

Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych &astic zemin pomoci pyknometru (CSN EN ISO 17892-3)

Ps= 2,70 Mgm?

Nejistota méFeni: 0,01 Mg/im® |

|Stanoveni konzisten&nich mezi - mez plasticity (CSN CEN ISO/TS 17892-1 2)

Nejistota méreni : 1%

| Stanoveni konzistenénich mezi - mez tekutosti (CSN CEN ISO/TS 17892-12)

W, = 26 %

Nejistota méfeni: 1%,

Uvedené rozsifené standardni nejistoty jsou soucinem standardni nejistoty méeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti
pokryti asi 95%. Nejistoty nezohledriuji viivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Vypracoval:  $.Smolova

/ /’
Schvalil : Ing.Lenka Smetanova Datum provedeni zkousky : 5.6.2018

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboralofe reprodukovén jinak nez cely.
Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vySe uvedeného laboratoriho &isla.



L1812 i e

'Nazev a adresa zakaznika :
Nazev zakazky :

Datum pfijeti vzorku :
|Zkousend poloZka :

Cislo vzorku :

‘Sonda :

Hloubka :

| Popis vzorku (typ) :

Stfedisko labgratofe mechaniky zemin, akreditovana laboratof &, 1412

Mistecka 329/258
OSTRAVA - HRABOVA

akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 46834

G-Consult s.r.0., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Holasovice - spolec¢né zafizeni - IGP  &islo zakazky :Z 518008

28.5.2018

zemina

ZA - 46834

J-12

1.5-1.8m
Poloporuseny vzorek

'Stanoveni vihkosti zemin (GSN EN ISO 178921)

'Stanoveni objemové hmotnosti jemnozrnnych zemin (ESN EN ISO 17892-2)

|Objemovéa hmotnost vinké zeminy

2,11

Pn
Pa

‘Objemova hmotnost sucheé zeminy

1,82

%

Nejistota méfeni :

Mg/m®

Mg/m?®

Nejistota méfeni :

Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych &astic zemin pomoci pyknometru (€SN EN ISO 17892-3)

ps = 2,82

|Stanoveni konzistenénich mezi - mez plasticity (SN CEN ISO/TS 17892-1 2)

W,= 20

|Stanoveni konzistenénich mezi - mez tekutosti (CSN CEN ISO/TS 17892-1 2)

W= 41

Uvedené rozsifené standardni nejistoty jsou souinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normaini rozdéleni od

pokryti asi 95%. Nejistoty nezohledriuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.

/

$.Smolova
Ing.Lenka Smetanova

Vypracoval :
Schvalil :

/ﬂwi Z—~

Mg/m®

Nejistota méfeni :
%

Nejistota méfeni :
%

Nejistota méreni :

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.

Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vye uvedeného laboratorniho &isla.

Datum provedeni zkou$ky : 5.6.2018

Str.é.1z1

0,3%

0,02 Mg/m*®

0,01 Mg/m®

1% |

povida pravdépodobnosti



L1412

Nazev a adresa zakaznika :
|Nazev zakazky :

|Datum prijeti vzorku :
Zkousena polozka :

iCisIo vzorku :

Sonda :

|Hloubka :

'Popis vzorku (typ) :

Stredisko laboratofe mechaniky zemin, akreditovana laboratof &, 1412
akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005

S | - Mistecka 329/258

OSTRAVA - HRABOVA

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 46835

G-Consult s.r.o., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Holasovice - spolecné zafizeni - IGP  ¢islo zakazky :Z 518008
28.5.2018

zemina

ZA - 46835

J-12

0,5-08m

Poloporuseny vzorek

Stanoveni vihkosti zemin (CSN EN ISO 17892-1)

EStalm:n.'eni objemové hmotnosti jemnozrnnych zemin (CSN EN ISO 17892-2)

Objemovéa hmotnost vihké zeminy

|
|Objemova hmotnost suché zeminy

W= 159 %

Nejistota méfeni :
Po= 2,07 Mgim’
pd = 1 ,79 Mglm3

Nejistota méreni :

|Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych &astic zemin pomoci pyknometru (CSN EN ISO 17892-3)

Stanoveni konzistenénich mezi - mez plasticity (SN CEN ISO/TS 17892-1 2)

‘Stanoveni konzistenénich mezi -

3
ps = 2,76 Mg/m
Nejistota méreni :
We= 18 %
Nejistota méfeni :
mez tekutosti (CSN CEN ISO/TS 17892-12)
W= 33 %

Nejistota méfeni :

Str.¢.1z1

0,3%1

0,02 Mg/m®

0,01 Mg/m®

1%

1%

Uvedené rozsifené standardni nejistoty jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k= 2, coz pro normélni rozdéleni odpovida pravdépodobnastl

pokryti asi 95%. Nejistoty nezohledriuji viivy odbéru a nehomogenity vzorku.

Vypracoval :  $.Smolova

Schvalil :

Ing.Lenka Smetanova

o

T

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.

Vysledek kazdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vy$e uvedeného laboratorniho &isla,

£
{

Datum provedeni zkousky : 5.6.2018



lab h zemin, akreditovana laborator &, 1412 Str.¢.1z1
BiaYi— - akrudi!ovanl Ty pudla ésu EN ISO/IEC 17025:2005
Sihtiwi ‘ Mistecka 329/258

Sy OSTRAVA - HRABOVA

L1412

Nazev a adresa z4kaznika :

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 46836

G-Consult s.r.0., Viystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice

|Nazev zakazky : Holasovice - spolegné zafizeni - IGP  &islo zakazky : Z 518008

|Datum pfijeti vzorku : 28.5.2018 i
Zkousena polozka : zemina

\Cislo vzorku : ZA - 46836

Sonda : J-8

Hioubka : 1.0-1.3m .
|Popis vzorku (typ) : Poloporuseny vzorek |

Stanoveni vihkosti zemin (ESN EN I1SO 17892-1)

W.= 17,9 % |
Nejistota méreni : 0,3%
|Stanoveni objemové hmotnosti jemnozrnnych zemin (CSN EN ISO 17892-2)
|Objemova hmotnost vinkeé zeminy o 208 Magm?
| Pa= % 9
|
: ; 3
|Objemova hmotnost suché zeminy pd = 1,76 Mg/m |
Nejistota méfeni : 0,02 Mg/m®
Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych &astic zemin pomoci pyknometru (SN EN ISO 17892-3)
3
| b= 2,74 Mg/m
Nejistota méfeni : 0,01 Mg/m®
Stanoveni konzistenénich mezi - mez plasticity (CSN CEN ISO/TS 17892-12)
1 |
W, = 17 %
| Nejistota méreni : 1%
|
Stanoveni konzistengnich mezi - mez tekutosti (CSN CEN ISO/TS 178921 2)
W, = 32 %
Nejistota méfeni : 1%

Uvedené rozsifené standardni nejistoty jsou souginem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosu
pokryti asi 95%. Nejistoty nezohlediiuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.
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Ing.Lenka Smetanova

Vypracoval :

Schvalil : Datum provedeni zkouSky : 5162018

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely,

Vysledek kaZdé uvedené zkousky se tyka pouze vzorku vy$e uvedeného laboratornihe &isla.



