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Véc: IGP pro cestu C 11 v k.u. Skalicka nad Labem, kraj Kralovéhradecky

1/ Uvod. V k.u. Skalicka nad Labem, kraj Kralovéhradecky, je ptipravovana stavba nové
cesty s oznaCenim C11. Polohu cesty j. od obce Skalicka zachycuje situace 1:10 000 v
pfiloze 1, blizSi pohled podavaiji situace 1:1 440 v pfiloze 2. DotCeny terén je mirné zvinény.

Resersi Geofondu CGS Praha bylo zjisténo, ze v zéjmovém uzemi dosud prizkumné prace
provadeny nebyly, vychozi informace tak poskytuje [1}:5:: 527541 995: Geologicka mapa CR
1:50 000, list 13 — 22 Jaromé&F, CGU Praha. Predlozeny text hodnot| mistni geologické a
hydrogeologické poméry dle péti nové vrtanych sond.

2/ Terénni prace. V trase cesty jsem dne 8.4.2022 vytycil 5 sond s ozna¢enim V1 — V5, a to
tak, aby vystihly pfipadnou variabilitu mistnich pomér(, vzdy v dostate¢né vzdalenosti od
mistnich inzenyrskych siti. Kéty a polohové souradnice sond v systémech BPV a JTSK byly
odecteny z digitalniho mapového podkladu poskytnutého projektantem, v pfehledné tabulce
jsou uvedeny na situacich sond 1:1 440 v pfiloze 2.

Vyty€ené sondy V1 — V5 byly dne 8.4.2022 odvrtany strojni soupravou UGB, rotacné,
Snekovymi vrtaky priméru 180mm do hloubek 1,5m pod terén, kde byly ukonceny
v zeminach kvartéru nebo v eluviu predkvarternlho podlozi. Celkova metraz vrtby Cinila
7,5bm, vrtné prace provedla faa;*-”"’-' w-?’“vfﬁu ”"'“':” Zastizené zeminy jsem na misté
popisoval dle CSN 73 6133, pro laboratorni rozbor odebral 2 porusené vzorky zemin,
podzemni voda zastizena nebyla. Po zajisténi pisemné dokumentace byly sondy
zlikvidovany zahozem a terén uveden do plvodniho stavu. Popis sond obsahuje pfiloha 4.

3/ Laboratorni rozbory. Dva odebrané vzorky zemin byly pfedany laboratofi fy : ff, Qﬁq _'1-
Pardubice ke stanoveni vihkosti /CSN CEN ISO/TS 17 892-1/, zrnitosti /17 892 4/ a
konzistence /17 892-12/. Vysledky rozbor(i obsahuje pfiloha 3, komentuiji je dale v textu.

4/ Geologické poméry. Zajmové Uzemi lezi v mirném svahu nad nivou Cernilovského
potoka, v nadmofské vySce 240 az 245m, zSirSiho pohledu v geomorfologickém celku
Orlicka tabule, podcelku Tfebechovicka tabule a okrsku Cernilovska tabule. Z hlediska
regionalné geologického je fazeno k Ceské kfidové panvi, budované zde v povrchovych
partiich turonskymi slinovci [1]. Tyto slabé zpevnéné pelitické sedimentarni horniny lezi
prevazné 1 az 1,2m pod terénem, misty vSak zapadaji vice jak 1,5m pod terén. Slinovce jsou
pfi svém povrchu zcela rozloZzené ve vysoce plastické pevné eluvialni sliny CH.

V kvartérnim zemnim pokryvu nachazime ve svazitych €astech cesty deluvialni tuhé az
pevné piscité hliny MS na hlinitych a slabé hlinitych stfednich az hrubych piscich SM — SF,
v Upadu, ktery protina stfedni ¢ast cesty, pak deluvialni prachové a pisCitoprachové stifedné
a nizko plastické tuhé jily Cl — CL na vysoce plastickych tuhych az pevnych nebo pevnych
jilech CH. Dle postupu vrtné kolony se vSechny vrstvy pisku jevily jako ulehlé.



Pfi terénu byla sondami zastizena ornice charakteru tuhych huméznich hlin MLO s mocnosti
na svazich 0,3m a vupadu 0,4m. Popsanou geologickou stavbu lze povazovat za
jednoduchou.

5/ Hydrogeologické poméry. Podzemni voda nebyla provedenymi sondami zastizena,
v lokalité se da oCekavat az v puklinach slinovcového podioZi vice jak 3m pod terénem,
s maximaini hladinou 2,5m pod terénem.

Dle empirickych tabulek Mallet — Pacquant Ize piscité hliny a piséité jily MS — CS povazovat
za zeminy slabé az velmi slabé propustné se souéinitelem propustnosti v fadech k = 1062 -7
m.s™, hlinité pisky SM za slabé propustné v fadu k = 10® m.s", slabé hlinité pisky SF pak za
mirné propustné v fadu k = 10° m.s™'. Jily CL — Cl — CH stejné& jako sliny CH hodnotim jako
nepatrné propustné v fadech k = 10%22-¢ m g, -

6/ Geotechnicka doporuceni. Po skryvce ornice MLO v mocnosti 0,3 aZ 0,4m se v plani
cesty objevi na svazich tuhé az pevné piséité hliny MS, v Upadu pak tuhé prachové a
piscitoprachoveé jily Cl — CL. Hliny MS jsou namrzavé materialy, jily Cl — CL nebezpe&né
namrzavé materialy, v obou pfipadech s difuznim vodnim rezimem. Norma CSN 73 6133 a
Dodatek TP 170 povazuje hliny MS za podmine¢né vhodné podlozi komunikaci typu PIII, jily
CL — Cl pak za nevhodné podlozi komunikaci typu PIIl s nutnosti Gpravy. Hlindam MS Ize
priznat hodnoty poméru tinosnosti CBR = 8% a modulu pretvarnosti Eger2 = 30MPa, jilim CL
— Cl hodnoty CBR = 6% a Eqer2 = 20MPa. Zlep$eni unosnosti u jili CL — Cl Ize dosahnout
vapnénim, obvykle se pfidavaji 3% vapna a upravuje se vrstva s mocnosti 0,5m.

Zemni prace budou dle CSN 73 6133 provadény v zeminach s tfidou tézitelnosti vyhradné |,
rozpojitelnou béZnymi rypadly. Stény vykopl v piséitych hlinach MS doporuéuiji sklofovat
v poméru 1:0,75, v jilech CL — CI v poméru 1:0,25. Podzemni voda se v lokalité nachazi
mimo dosah stavby, betonové prvky v cesté Ize tedy vyrobit s pouzitim normalniho
portlandského cementu CEM I.

U pripadnych doprovodnych prikopu Ize poéitat s jejich vsakovaci funkci pouze ve svazitych
Castech cesty s pisCitymi hlinami a hlinitymi pisky MS — SM, jily CL — CI v Gpadu jsou pro
vsakovani nevhodné. Vsakovaci objekty doporuduji dimenzovat na hodnotu koeficientu
vsaku ky = 5.10°m.s", v prostoru sondy V4 na hodnotu ky = 5.10%m.s"".

71 Zavér. Provedenym pruzkumem byly v trase cesty C11 v k.u. Skaliéka nad Labem zjistény
jednoduché geologické i hydrogeologické poméry, pro realizaci cesty pfiznivé. Dopliujici
pruzkum povaZzuji za neucelny, v pfipadé potieby Ize provést prohlidku plané a postupy
zemnich ¢i stavebnich praci upfesnit na misté.

Prilohy:

1. Situace lokality 1:10 000
2.1-2 Situace sond 1:1 440
3. Zrnitost a plasticita zemin
4. Popis sond
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Souradnice sond

Sonda IZI mBPV/ Y/mJTSK/ X/mJTSK/

V1 244,30 638 457,5 1036 660,0
V2 242,70 638 500,0 1036 541,5
V3 240,90 638 525,56 1036 378,0
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VLHKOST A PLASTICITNi PARAMETRY
Znaceni| Cislo | Sonda | Hloubka Vihkost| Mez Mez Index Index Klasifikace Nazev zeminy
vzorku odbéru tekutosti plasticity| plasticity konzistence|] CSN 73 6133
/m/ W /%! | wi/%/ | we %/ Ip Ic
e | 42 V1 0,7 11,85 17,66 | 12,13 5,53 1,05 F3-MS Hlina piscita
—_——— 43 V4 0,4 12,09 22,37 | 17,58 4,80 2,14 F3-MS Hlina piscita
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POPIS SOND Pfiloha 4

\A| Z =244,30m BPV, Y =638 457,5m JTSK, X = 1036 660,0m JTSK
Hloubka /m/ Popis CSN 73 6133
0,0-0,3 Ornice — hlina hnéda, tuha, humozni, vihka MLO |
0,3-0,9 Hlina hnéda, piscita, tuha az pevna, vlaha MS |
/z hloubky 0,7m odebran poruseny vzorek zeminy 42/
09-15 Pisek zlutohnédy, stfedni, hlinity, vihky SM |
/kvartér/

Podzemni voda nebyla zastizena /8.4.2022/

V2 Z=242,70m BPV, Y = 638 500,0m JTSK, X = 1036 541,5m JTSK
0,0-0,4 Ornice — hlina hnéda, tuha, humodzni, vihka MLO |
0,4-0,8 Jil hnédy, prachovy, stfedné plasticky, tuhy, vihky Cl |
0,8-1,2 Jil Zluty, vysoce plasticky, tuhy az pevny, vlahy CH |
/kvartér/
turon/
1,2-1,5 Slin Sedy, vysoce plasticky, pevny, viahy CH |
Podzemni voda nebyla zastizena /8.4.2022/
V3 Z =240,90m BPV, Y =638 525,5m JTSK, X = 1036 378,0m JTSK
0,0-0,4 Ornice — hlina hnéda, tuha, humodzni, vihka MLO |
0,4-0,8 Jil hnédy, pisc€itoprachovy, nizko plasticky, tuhy, vihky CL |
0,8-1,1 Jil Sedohnédy, vysoce plasticky, pevny, viahy CH |
/kvartér/
[turon/
1,1-15 Slin Sedy, vysoce plasticky, pevny, viahy CH |
Podzemni voda nebyla zastizena /8.4.2022/
V4 Z =241,50m BPV, Y = 638 556,0m JTSK, X = 1036 229,5m JTSK
0,0-0,3 Ornice — hlina hnéda, tuha, humdzni, vihka, s valouny
kfemene 5% 2/3cm MLO |
0,3-1,3 Hlina hnéda, piscita, tuha az pevna, vlaha MS |

/z hloubky 0,4m odebran poruseny vzorek zeminy 43/
1,3-1,5 Pisek hnédy, hruby, slabé hlinity, vihky, se Stérkem
polymiktnim 10% 1/2cm SF |

/kvartér/
Podzemni voda nebyla zastizena /8.4.2022/

V5 Z =242,35m BPV, Y = 638 650,5m JTSK, X = 1036 084,5m JTSK
0,0-0,3 Ornice — hlina hnéda, tuha, humodzni, vihka MLO |
0,3-0,7 Hlina hnéda, silné piscita, tuha az pevna, vlaha MS |
0,7-1,0 Jil hnédozluty, piscity, pevny, viahy CS |
/kvartér/
[turon/
1,0-15 Slin Sedy, vysoce plasticky, pevny, viahy CH |

Podzemni voda nebyla zastizena /8.4.2022/
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