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Zkusebni laboratof &. 1789 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zakladni udaje o zkou3ce:

Protokol o zkou$ce €. 527 114/24
Staticka zatéZovaci zkouska podloZi a podkladnich

vrstev vozovek
Méfeni statického modulu pfetvarnosti

Metoda:

Nazev a adresa zakaznika:

Nazev zakazky:

Cislo zkousky:

Misto**:

Poloha zatézovaci desky:

Hloubka uloZeni zatéZovaci desky:
Zatézovaci zkouska provedena na:
Pocasi:

Poznamky:

Staticka zat&Zovaci zkougka podlo#i a podkladnich vrstev vozovek dle €SN 721006-Pfiloha D
G-Consult, spol.s r.o., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Suchdol nad Odrou - polni cesta Cislo zakazky: -

$77 114/24

S1 Staniceni**;

povrch

Stérkodrt

jasno Zkousku proved|: Ing. Karel Slavik

zkouska provedena mimo prostory labaratorfe Zkousku provedena dne: 24.6.2024

ZatéZovaci deska

d=0,357 m

Tlak zatéZovaci Sedani
desky na zeminu desky
[MPa] [mm]
0,00 0,000
0,05 1,860
0,10 2,600
0,20 4,620
0,30 5,980
0,10 5,420
0,05 5,200
0,00 4,520
0,05 4,720
0,10 5,000
0,20 5,520
0,30 6,540
0,10 5,500
0,05 5,260
0,00 4,760
Eges = 13,6 MPa
Eger2 = 52,7 MPa
Egefa/ Eder1= 3,88

Nejistota méfeni modulu pfetvarnosti Eo 4,2 MPa je sou€initelem roziifené standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozifeni k=2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti

pokryti asi 95%.

Labgeo cz s.r.0.
d Pizefiskd 466
F Z 724 00 Ostra %
Vypracoval: Ing. Karel Slavik L/ S E 10 1077_32:1. Datum vystaveni protokolu: 24.06.2024
Schvilil: Ing. Lenka Smetanovd, vedouci laboratofe geom 1 DC: CZ 10778241

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nei cely.

Vysledky kaidé uvedené zkousky se tykd pouze méfeni vyée uvedeného €isla zkousky.

** (idaje pfevzatd od zékaznikajsou oznatena dvémi hvézditkami. Interpretace vysledk se vztahuje k normativnimu odkazu CSN 736133
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Zkugebnf laboratof &. 1789 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Protokol o zkousce €. SZZ 114/24
Staticka zatézovaci zkouska podloZi a podkladnich
vrstev vozovek
Zakladni Gdaje o zkou3ce:
Metoda: Statick4 zatéZovaci zkougka podlozi a podkladnich vrstev vozovek dle CSN 721006-D
Nazev a adresa zakaznika: G-Consult, spol.s r.0., Viystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Nazev zakdzky: Suchdol nad Odrou - polni cesta Cislo zakazky: =
Cislo zkougky: SZ7 114/24
Misto**: s1 Staniéeni**: -
Poloha zatéZovaci desky: -
Hloubka uloZeni zatéZovaci desky: povrch
Zatéiovaci zkouska provedena na: térkodrt
Pocasi: jasno
Poznamky: zkouska provedena mimo prostory laboratore
Vysledky zkousky:
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Nejistota méfeni modulu pfetvarnosti Eo 4,2 MPa je souéinitelem rozsifené standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziifeni k=2, co pro normélnf rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%. le’.o X 8.1.0.
~ LA Pizefiskd 466
‘{ X{Q 7(24 00 Ostrava
1 ] , 0:10778241 i ! 24.06.2
Vypracoval: Ing. Karel Slavik E e 1077“‘?atum vystaveni protokolu 06.2024

Schvalil:

Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratore geomechaniky

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratare reprodukovan jinak nez cely.

Vysledky kazdé uvedené zkousky se tyka pouze méfeni vyse uvedeného ¢isla zkousky.

** (idaje pFevzatd od zikaznikajsou oznacena dvémi hvézditkami. Interpretace vysledki se vztahuje k normativnimu odkazu CSN 736133

Konec protokolu
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Labgeo cz s.r.o.

Laborator geomechaniky
Plzenska 466/35
724 00 Ostrava

stridz 2

Zkudebni laboratof €. 1789 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zakladni tidaje o zkousce:

Protokol o zkousce €. SZZ 115/24
Staticka zatéZovaci zkouska podlozi a podkladnich

vrstev vozovek
MéfFeni statického modulu pFetvarnosti

Metoda:

Ndazev a adresa zakaznika:
Ndzev zakazky:

Cislo zkousky:

Misto**:

Poloha zatéZovaci desky:

Hloubka uloZeni zatéZovaci desky:
ZatéZovaci zkouska provedena na:

Poéasi:
Poznamky:

Statickd zatéZovaci zkougka podloZi a podkladnich vrstev vozovek dle €SN 721006-Pfiloha D
G-Consult, spol.s r.0., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice

Suchdol nad Odrou - polni cesta

577 115/24
s2

povrch
Stérkodrt
jasno

zkouska provedena mimo prostory laboratofe

Cislo zakazky: -

Staniceni**: -

Zkousku proved|: Ing. Karel Slavik
Zkousku provedena dne: 24.6.2024

ZatéZovaci deska

d=0,357 m

Tlak zatéZovaci
desky na zeminu
[MPa]

0,00
0,05
0,10
0,20
0,30
0,10
0,05
0,00
0,05
0,10
0,20
0,30
0,10
0,05
0,00

Sedani
desky
[mm]

0,000
0,260
1,200
2,120
2,620
2,200
2,080
1,600
1,800
2,100
2,560
2,980
2,400
2,220
1,700

Eger1 =
Egerz =

Egerz/ Eger1=

29,8
59,6
2,00

MPa
MPa

Nejistota méfeni modulu pfetvérnosti Eo 4,2 MPa je soutinitelem rozifené standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziifeni k=2, coZ pro normalni rozdéleni odpovid4 pravdépodobnasti

pokryti asi 95%.

Vypracoval: Ing. Karel Slavik

Schvilil:

L&

Labgeo cx s.r.e.
Plzefiskd 466
724 00 Ostrava~
E i€0:10778241  patum vystaveni protokolu:

Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratofe geomechaniky

24.06.2024
MC- €7 10778241

Zku3ebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovén jinak ne cely.

Vysledky kazdé uvedené zkousky se tyka pouze méfeni vyie uvedeného &isla zkougky.

** idaje pFevzata od zakaznikajsou oznagena dv@mi hvdzdickami. Interpretace vysledki se vztahuje k normativnimu odkazu €SN 736133
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724 00 Ostrava = L 1789
Zkusebni laboratof &. 1789 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Protokol o zkousce €. SZZ 115/24
Staticka zatéZovaci zkouska podloZi a podkladnich
vrstev vozovek
Zakladni Gdaje o zkousce:
Metoda: Statickd zat8Zovaci zkougka podloi a podkladnich vrstev vozovek dle CSN 721006-D
Ndzev a adresa zdkaznika: G-Consult, spol.s r.0., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Nazev zakézky: Suchdol nad Odrou - polni cesta Cislo zakazky: =
Cislo zkougky: SZZ 115/24
Misto**: S2 Staniéeni**: .
Poloha zatéZovaci desky: 2
Hloubka ulozeni zatéZovaci desky: povrch
ZatéZovaci zkouska provedena na: Stérkodrt
Pocdasi: jasno
Poznamky: zkouska provedena mimo prostory laboratofe
Vysledky zkousky:
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Nejistota méfeni modulu pietvarnosti Eo 4,2 MPa je soudinitelem rozéifené standal“dni nejistoty méfenf a koeficientu roziiteni k=2, coZ pro norméinf rozdéleni odpovida
. : ;i : Labges cz 5.r.0.
pravdépodobnosti pokryti asi 95%. LA Pizehskd 466
724 00 Ostrava
) t 7 Eo 1€0: 10778241 .
Vypracoval: Ing. Karel Slavik = DIC:CZ 10778241 Datum vystaveni protokolu: 24.06.2024

Schvalil:

Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratofe geomechaniky

Zku3ebni protokel nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nei cely.

Vysledky kaidé uvedené zkousky se tyka pouze méreni vySe uvedeného ¢isla zkousky.

** (idaje pfevzata od zakaznikajsou oznafena dvémi hvézditkami. Interpretace vysledki se vztahuje k normativnimu odkazu €SN 736133

Konec protokolu
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Zkugebni laboratof &. 1789 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zakladni udaje o zkou3ce:

Protokol o zkousce €. SZZ 116/24
Staticka zatézovaci zkouska podloZi a podkladnich

vrstev vozovek
Méfeni statického modulu pfetvarnosti

Metoda:
Ndzev a adresa zdkaznika:
Nazev zakazky:

Statickd zatéZovaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev vozovek dle CSN 721006-Pfiloha D
G-Consult, spol.s r.o., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Suchdol nad Odrou - polni cesta Cislo zakazky: -

Cislo zkousky: 577 116/24

Misto**: S3 Staniceni**: -

Poloha zatéZovaci desky: -

Hloubka uloZeni zatézovaci desky: povrch

Zatézovaci zkouska provedena na: pisek

Pocasi: jasno Zkousku provedl: Ing. Karel Slavik
Poznamky: zkouska provedena mimo prostory laboratofe Zkousku provedena dne: 24.6.2024

ZatéZovaci deska d=0,357 m

Tlak zatéZovaci Sedani
desky na zeminu desky
[MPa] [mm]
0,00 0,000
0,05 1,200
0,10 2,600
0,20 5,100
0,30 6,720
0,10 5,320
0,05 4,800
0,00 3,160
0,05 3,880
0,10 4,400
0,20 6,400
0,30 8,040
0,10 5,820
0,05 5,380
0,00 3,360
Egern = 11,0 MPa
Egerz = 13,7 MPa
Eger2/Eders= 1,25

Nejistota méFeni modulu pfetvdrnosti Eo 4,2 MPa je souéinitelem rozéifené standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozdifeni k=2, co pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti

pokryti asi 95%. , L A PrR——
L B s
Vypracoval: Ing. Karel Slavik o E 1€0: 10778241 Datum vystaveni protokolu: 24.06.2024
Schvilil: Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratofe geomechantky OIC: CZ 10778241

Zkusebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nei cely.
Vysledky kazdé uvedené zkoudky se tyka pouze méfeni vyie uvedeného isla zkousky.

** (idaje prevzata od zakaznikajsou oznafena dvdmi hvézditkami. Interpretace vysledki se vztahuje k normativnimu odkazu €SN 736133
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Zkusebni laboratof &. 1789 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Protokol o zkou3ce €. SZZ 116/24
Staticka zatéZzovaci zkouska podloZi a podkladnich
vrstev vozovek
Zakladni Gidaje o zkousce:
Metoda: Statickd zatéZovaci zkouska podloZf a podkladnich vrstev vozovek dle CSN 721006-D
Ndazev a adresa zakaznika: G-Consult, spol.s r.o., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Nazev zakazky: Suchdol nad Odrou - polni cesta ¢islo zakazky: =
Cislo zkousky: SZZ 116/24
Misto**: S3 Staniceni®*; c
Poloha zatézovaci desky: -
Hloubka uloieni zatéZovaci desky: povrch
ZatéZovaci zkouska provedena na: pisek
Pocasi: jasno
Pozndmky: zkouska pravedena mimo prostory laboratofe
Vysledky zkousky:
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Nejistota méfeni modulu pfetvérnosti Eo 4,2 MPa je soutinitelem rozsifené standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziifeni k=2, coz pro normélini rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%. ] le'.. Cx 649,
W i Pizefskd 466
L u(/{/ 72400 Ostrev
. / 7 1€0: 10778241 r i
Vypracoval: Ing. Karel Slavik e Eo 0N CZ 10778241 Datum vystaveni protokolu: 24.06.2024

Schvalil:

Ing. Lenka Smetanovd, vedouci laboratofe geomechaniky

ZkuSebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovén jinak ne cely.

Vysledky kaidé uvedené zkousky se tyka pouze méfeni vyie uvedeného Eisla zkousky.

** (daje pfevzatd od zakaznikajsou oznafena dvmi hvézdikami. Interpretace vysledki se vztahuje k normativnimu odkazu €SN 736133

Konec protokolu
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Zkugebni laboratof &. 1789 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkoudce &. SZ7 117/24

Staticka zatéZovaci zkouska podlozi a podkladnich

vrstev vozovek

Zakladni Gdaje o zkou3ce:

Méreni statického modulu pFetvarnosti

Metoda:
Nazev a adresa zakaznika:

Nazev zakazky: Suchdol nad Odrou - polni cesta Cislo zakazky:

Cislo zkousky: 577 117/24

Misto**: S4 Staniceni**: -

Poloha zatéZovaci desky: -

Hloubka ulozeni zatézovaci desky: povrch

Zatézovaci zkouska provedena na: pisc¢itd hlina

Pocasi: jasno Zkousku provedlI: Ing. Karel Slavik
Poznamky: zkouska provedena mimo prostory laboratore Zkousku provedena dne: 24.6.2024

Statickd zatdé%ovaci zkougka podloZi a podkladnich vrstev vozovek dle €SN 721006-P¥loha D

G-Consult, spol.s r.0., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice

Zatéiovaci deska

d=0,357 m

Tlak zatéZovaci Sedani
desky na zeminu desky
[MPa] [mm]
0,00 0,000
0,05 4,520
0,10 5,900
0,20 8,780
0,30 10,420
0,10 9,800
0,05 9,460
0,00 8,000
0,05 8,720
0,10 9,200
0,20 10,300
0,30 11,420
0,10 10,380
0,05 10,080
0,00 8,600
Eger1 = 9,5 MPa
Eder2 = 24,9 MPa
Egeta/ Ede1= 2,62

Nejistota méfeni modulu pfetvdrnosti Eo 4,2 MPa je soucinitelem roziifené standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti

pokryti asi 95%.

Vypracoval: Ing. Karel Slavik l,/i(

Ing. Lenka Smetanovd, vedouci laboratofe geomechaniky

Schvilil:

I lem csre,
724M0nrwz
E 1010778241 patym vystaveni protokolu:

™MC; CZ 10778241

24.06.2024

Zkudebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nei cely.

Vysledky kazdé uvedené zkousky se tykd pouze méfeni vyée uvedeného &isla zkousky.

** (idaje prevzatd od zékaznikajsou oznadena dvémi hvézdiékami. Interpretace vysledkl se vztahuje k normativnimu odkazu €SN 736133
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Zkugebni laboratof &. 1789 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce €. 5ZZ 117/24
Staticka zatézovaci zkouska podloZi a podkladnich
vrstev vozovek

Zakladni tdaje o zkousce:

Metoda: Statické zaté%ovaci zkougka podlo#i a podkladnich vrstev vozovek dle CSN 721006-D
Nazev a adresa zdkaznika: G-Consult, spol.s r.0., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Nézev zakdzky: Suchdol nad Odrou - polni cesta &islo zakazky: -
Cislo zkousky: SZZ117/24
Misto**: 54 Stanifeni**: -
Poloha zatézovaci desky:
Hloubka uloZeni zatéZovaci desky: povrch
ZatéZovaci zkouska provedena na: piséita hlina
Pocasi: jasno
Poznamky: zkouska provedena mimo prostory laboratofe
Vysledky zkousky:
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Nejistota méfeni modulu pfetvarnosti Eo 4,2 MPa je soucinitelem rozsifené standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsireni k=2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida

EE & 5 Libyeoczsre.
/1 Plaehski 466
724 00 Ostrava
Vypracoval: Ing. Karel Slavik E/ M Eo i0: 10778241 Datum vystaveni protokolu: 24.06.2024

Schvalil: Ing. Lenka Smetanova, vedouci laboratofe geomechaniky DIC:CZ 10778241

pravdépodobnosti pokryti asi 95%.

Zkugebni protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovén jinak ne? cely.
Vysledky kaZdé uvedené zkousky se tyka pouze méfeni vyie uvedeného Cisla zkousky.

** (idaje pievzaté od zakaznikajsou oznacena dvémi hvézdickami. Interpretace vysledk( se vztahuje k normativnimu odkazu €SN 736133

Konec protokolu




