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ZPRAVA C. 42/2017

POSOUZENI ZEMINY AKTIVNI ZONY
KOMUNIKACE A NAVRH JEJI REKONSTRUKCE

<

»sVystavba - rekonstrukce polni cesty C 1 v k.q.
Nyrsko*

Objednatel: MACAN PROJEKCE DS s.r.0., Chudenice

V Plzni dne 28. 7. 2017 zZpracoval: Ing. Rostislav Lojda

Vytisk €. 2
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IC: 46885315 tel.: 377 441 103
DIC: CZ46883315 datova schranka: rwpl2cSt
Zapsano v obchodnim rejstriku vedeného Krajskym soudem E-mail: lojda@silnicnilaborator.cz

v Plzni oddil C, vlozka 2801 www.silnienilaborator.cz
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_PROTOKOL C. 063/Vh/17
SOUHRNNE VYHODNOCENi VHODNOSTI ZEMINY

Objednatel MACAN PROJEKCE DS s.r.o., Chudenice

Stavba Vystavba — rekonstrukce poini cesty C 1 v k.. Nyrsko

Objekt poini cesta Datum odbéru 10. 7. 2017
Cislo vzorku 122/17 Vyhodnoceni zpracoval Ing. R. Lojda

Citované protokoly o zkousce

Klasifikace zeminy Zhutnitelnost zeminy ok;n?;?t?'/riggginuonscﬁsiirsr}(iinzyegian?/, 1Bl
0721217 096/PS/17 104/CBR/17
NASYP
S e
Klasifikace . (\/Shsog;:;) vyhovuje
Mez tekutosti wi <50 % -—- -—-
Cislo konzistence I¢ >0,5 - £l
Max. obj. hmotnost PS =1.500 kg/m3 1.915 kg/m3 vyhovuje
Okamzity index inosnosti IBI 210 % 29 % vyhovuje

Zaveér: Zemina je vhodna k pfimému pouziti do nasypu bez tGprav.

AKTIVNI ZONA
Pozadavek . Vyhodnoceni pozadavku
Parametr CSN 73 6133 Zsiene CSN 73 6133
! S3 S-F .
Klasifikace - (podmineéna vhodna) vyhovuje
Namrzavost b S mirné namrzava vyhovuje
namrzava, namrzava
Mez tekutosti wi. <50 % -— -—
Cislo konzistence I¢ >0,5 — -
Max. obj. hmotnost PS > 1.600 kg/m® 1.915 kg/m® vyhovuje
Pomér tnosnosti CBR 215 % 22% vyhovuje

Zavér: Zemina je vhodna k pfimému pouziti do aktivni zény bez tiprav.

Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzork €. 062/0V/17 a citované protokoly o zkouSce.

Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe:
2 x objednatel Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda
1 x vlastni Dne: 24. 7. 2017 Dne: 24.7. 2017

ZIZKOVA 54

301 00 PLZEKN
tel./fax. 377 447 1063
iCO: 46585315
Bi¢: 62488935215
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L 1192 zkusebni laboratof &. 1194 akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025 I
| Potetwtiska | 3 [ vitiske. | T [ Poletlistt | 1 |
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 104/CBR/17

OKAMZITY INDEX UNOSNOSTI (I1Bl) A KALIFORNSKY POMER UNOSNOSTI (CBR)
ZEMINY PODLE CSN EN 13286-47

Objednatel MACAN PROJEKCE DS s.r.o. Chudenice
Stavba Vystavba - rekonstrukce polni cesty C 1 v k.4. Nyrsko
Objekt poinf cesta
Datum odbéru vzorku 10.7.2017 Cislo vzorku 122/17
Zkou$ku proved| Juha Datum zkousky 24.7.2017

Oznageni zeminy podle CSN 73 6133, ptiloha A: S3 S-F

ZpUsob hutnéni vzorku: dynamické podle CSN EN 13286-2

Objemova hmot. suché zeminy pg: 1913 [kg/m°] Max. objemova hmot. zeminy pgmax: 1915 [kg/ma]
Cislo plasticity I, [%] Hmotnost vzorku my: 4474 [qg]
Optimalni vihkost wep: 10,8 [%] Pocatecni vihkost wy,: 8,4 [%]
ZkuSebni vihkost - po zhutnéni wy,: 10,7 [%] Zkusebni vihkost - po saturaci vodou wy: 13,3 [%]

Namérené a vypocitané hodnoty:

IBI CBR po 96 h saturaci vodou "
sila [kN] [%)] sila [kN] [%]
Penetrace 2,5 mm 3,0 22,6 2,3 17,8
Penetrace 5,0 mm 5,8 28,8 4.4 219
Vysledna hodnota IBI: 29 [%]
Vysledna hodnota CBR: 22 [%]
Nejistoty méfent: | IB| ]U =+ 17 % | CBR ]u =+ 17% | vihkost ] U=2%011%

Nedilnou souc¢ésti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzork{ ¢. 062/0V/17

Poznamka: " metodika podle CSN 73 6133, &l. 4.1.3 atab. 7

Prohlaseni :

- vysledky zkouSek plati jen pro zkouseny vzorek
- bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely
- uvedena rozsifena nejistota odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2

4;"_(?85‘.
Rozdélovnik: Protokol zpracoval : Schvélil vedouci laboratofe : /Qﬁ\l\'\ooorcré;g@ b
2 x objednatel Juha Ing. Rostislav Lojdg/&s %féq\;;:\
1 x vlastni Dne : 24.7.2017 Dne: 24.7.2017 ? ol s S
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 096/PS/17
ZHUTNITELNOST ZEMINY - ZKOUSKA PROCTOR STANDARD
Zkouska provedena dle CSN EN 13286-2, piiloha NB, vihkost stanovena podie CSN EN SO 17892-1
Objednatel MACAN PROJEKCE DS s.r.0. Chudenice
Stavba Vystavba - rekonstrukce polni cesty C 1 v k.. Nyrsko
Objekt polni cesta Cislo vzorku | 122/17
Zemina S3 S-F Datum odbéru 10:7.2017 Vihkost vzorku 6,4%
ZkouSku proved| Juha Datum zkouSky 17.7.2017 Metoda PS-2
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7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
vihkost [%]
Zjisténé udaje Vysledek
vihkost [%] 7,9 10,2 12,6 14,8 Wopt 10,8
sucha objemova hmotnost [kg/m°] 1876 1913 1899 1838 Pomaxps | 1915
Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzork( &. 062/0V/17
Nejistoty méfent: ] objemova hmotnost U=2 25 kg/m® vihkost U=+0,11%

Prohlaseni :

- vysledky zkouSek plati jen pro zkouseny vzorek

- bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely -

- uvedné rozSifené nejistoty odpovidaji pravdépodobnosti pokryti cca 95 % pro koeficient rozifeni k = 2 m
ORI OF
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Rozdeélovnik: Protokol zpracoval : Schvalil vedouci !aborqﬁg}’e‘? s
2 x objednatel Juha Ing. Rostisla
1 x vlastni Dne: 17.7.2017 Dne: 17.7.2017
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 072/2/17
KLASIFIKACE ZEMINY
Objednatel MACAN PROJEKCE DS s.r.0. Chudenice
Stavba Vystavba - rekonstrukce polni cesty C 1 v k.G. Nyrsko
Objekt polni cesta Datum odbéru 10.7.2017
Cislo vzorku 122117 Zkousku provedl| Juha Datum zkous$ky; 17.7.2017
Metodiky: vihkost - CSN EN ISO 17892-1 konzistencni meze - CSN CEN ISO/TS 17892-12 (kuZel 60g/60°)
zmitost - CSN CEN ISO/TS 17892-4,8.522 5.3 organické latky - CSN 72 1021 (subdodévka)
Krivka zrnitosti zeminy
100,0 o
N El e ] L.
sy L1 y e
e 800 , pu—
E : - | LT
N 60,0 A . i - —
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S 400 = i P ApEs )
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0.0 e 'lﬂl § A d l e
0,002 0,01 0,02 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 63
Pramér zrn [mm]
Pramér | Hmot. S e .
St podil Naméfené a vypocitané hodnoty:
[mm] [%] = o ; o r
= 7000 krivost krivky Cc nestejnozrnitost Cu
32 [ 100,0 2 - ] <5 . ]
T 80,7 Cislo plasticity Ip [%] Cislo konzistence I¢ [-]
8 74,3 L e e
7 639 vlhkost vzorku w [%] 6,4 obsah organickych latek [%]
2 55,8
1 47,2 sis : = = ™)
05 394 Klasifikace zeminy podle CSN 73 6133, pfiloha A
0,25 28,9 Klasifikace zemin 83 S-F - pisek s pfimési jemnozrnné zeminy
0125 | 18,0 Rl R R Ry P P J
0,063 9,9 y o e P :
0.0451 7.0 Namrzavost podle zrnitostniho kritéria mirné namrzavé
0,0251 4,1 Y s s .
Vhodnost zeminy do aktivni zony podle tab. A.1 podminecné vhodna
0,0146 2,4
Vhodnost zeminy do nasypu podie tab. A.1 vhodnéa
Nelistoty marant: mez tekutosti U=+0,90% vihkost U=x2011%
RN : mez plasticity U=%14%
Pozn.. " Udaje mimo ramec akreditace
Nedilnou soucasti tohoto protokolu je protokol o odbéru vzorki &. 062/0V/17
Prohlaseni :
- vysledky zkouSek se tykaji jen zkouenych predméti
- veskera hodnoceni jsou mimo ramec akreditace TSRT sl
- bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely / 6‘\\‘2\,\\omrot(§,4~lad
- uvedené rozsifené nejistoty odpovidaji pravdépodobnosti pokryti cca 95 % pro koeficient rozsifeni k = 2} ,§'§§° C%;,' ’6\
; 2,0
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Rozdélovnik: Protokol zpracoval : Schvalil vedouci labo é;oie: 3 i
2 x objednatel Juha Ing. Rostis! % T
1 x vlastni Dne: 17.7.2017 Dne: 17.7.2017 f & %
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1Tl zkugebni laboratof Dobfany
KRR L1194 I zkusebni laboratof &. 1194 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025 J
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PROTOKOL C. 062/0V/17
ODBER VZORKU ZEMINY
Objednatel MACAN PROJEKCE DS s.r.o., Chudenice
Stavba Vystavba — rekonstrukce polni cesty C 1 v k.U. Nyrsko
Objekt polni cesta
Datum odbéru 10. 7. 2017 Vzorky odebral Moravec J
Odbér vzork( byl proveden podie Pracovniho postupu c. 1
Vzorek &islo Misto odbéru Mnozet Poznamka
cca kg
122117 km 0,280 - LS 30 hloubka cca 65 — 86 cm
zhutnitelnost zeminy — zkougka Proctor standard ano
vihkost zeminy ano
klasifikace zeminy ano
Pozadovaneé zkousky . N
pomér tnosnosti CBR po 96 h syceni ve vodé ano
okamzity index Unosnosti 1Bl ano
obsah organickych latek ) ne
Poznamka (M 7zkougka bude provedena subdodavatelsky.

Predani vzork(l do zkudebni laboratofe

Predal Moravec Prevzal Juha
Dne 10. 7.2017
Rozdélovnik: Protokol zpracoval: Schvalil vedouci laboratofe:

2 x objednate! Ing. R. Lojda Ing. Rostislav Lojda ;“sx{é
2 x viastni Dne: 10. 7. 2017 Dne: 10. 7. 2017 ‘%g:,t&\om'c
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Prilohy:

v’ vlastnosti zeminy — protokol o zkousce ¢. 072/Z/17
v' zkouska Proctor standard — protokol o zkousce ¢. 096 /PS/17
v stanoveni poméru tinosnosti CBR — protokol o zkousce ¢. 104/CBR/17
v"souhrnné vyhodnoceni vhodnosti zeminy — protokol ¢. 063 /Vh/17
v fotodokumentace
3/4
IC: 46885315 tel: 377 441 103
DIC: CZ46885315 datova schranka: rwp2eSt
Zapsano v obchodnim rejstriku vedeného Krajskyim soudem E-mail: lojda@silnicnilaborator.cz

v Plzni oddil C, vlozka 2801 www.silnicnilaborator.cz



I. Uvod

Tato zprava resi dle zadani zjisténi vlastnosti zeminy aktivni zény polni cesty a
navrh jeji rekonstrukce. Zkoumany usek zacina za zatackou polni cesty za aredlem
firmy UVEX CR a konéi na kfizovatce MK Erbenova za CS OMV. Na tomto useku
dlouhém cca 470 m byl dle dohody proveden pruzkum v tomto rozsahu:

v 1 kopana sonda a zkousky zeminy aktivni zény vozovky
v' vizualni prohlidka stavu komunikace

Pouzité technické predpisy:
v CSN 73 6100-1 - Nazvoslovi pozemnich komunikaci

v CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
v TP - Katalog vozovek polnich cest

II. Zjisténi
Vysledky zkousek zeminy jsou v pfipojené tabulce, splnéni & nesplnéni
pozadovanych normovych parametri je potom v souhrnném vyjadfeni ke vhodnosti
zeminy. Z vysledku vyplyva, ze zemina je vhodna pro pouziti bez Gprav v aktivni zoné
vozovKy pro typ podlozi PIII s pozadovanym modulem pfetvarnosti plané min. 45 MPa.

III. Navrh opravy

Pro navrh opravy je uvazovana trida dopravniho zatizeni V. Vzhledem k vySe
uvedenym zjiSténim doporucuji provedeni rekonstrukce polni cesty timto zpusobem:

v zemni plan z vhodné zeminy zhutnéna na min. 45 MPa

v' podkladni vrstva SD 0/32 (0/45); 250 mm; CSN 73 6126-1 zhutnéna na min.
90 MPa

v" podkladni asfaltova vrstva ACP 16 S 50/70; 70 mm; CSN EN 13108-1
v" spojovaci postiik PS-E; 0,3 kg/m2; CSN 73 6129
v' obrusna vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; CSN EN 13108-1

Ing. Rostislav Lojda
reditel spolecnosti
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I1C: 46885315 tel.: 377 441 103
DIC: CZ46885315 datova schranka: rwp2eSt
Zapsano v obchodnim rejstriku vedeného Krajskym soudem E-mail: lojdai@silnicnilaborator.cz

v Plzni oddil C, viozka 2801 www,silnicnilaborator.cz



