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1.

uvoD

Na zakladé objednavky firmy NDCon s.r.o. Zlatnickd 10/1582, 110 00 Praha 1,
zpracovala firma 4G consite s.r.0. posouzeni inzenyrskogeologickych pomérl pro akci
~otavba polnich cest HPC 3 a VPC 12 Radi¢ v k.u. Radic.

Posouzeni bylo vypracovano na zékladé kopanych sond KS1 az KS6 a prohlidkou
zajmového Uzemi.

Pro potfeby posouzeni objednatel poskytl schématickou situaci stavby s vyznacenim
polohy sondy.

METODIKA PRACI A POUZITE PODKLADY

Geologicka stavba byla popsana podle dostupnych mapovych listu dohledané archivni
dokumentace.

Situace zajmoveého uzemi a jeho SirSiho okoli v méfitku 1 : 50 000 je uvedena v pfiloze
¢. 1 a déle schématicka situace s vyznacenim provedenych pridzkumnych sond
uvedena v pfiloze &.2.

Z kopanych sond KS2 a KS6 byly odebrany 2 ks poloporusenych vzorki zemin
(kategorie B, tfida 3 dle CSN EN ISO 22475-1), pro stanoveni zakladnich klasifikaci a
zatfidéni podle platnych norem.

Laboratorni  zkoudky mechaniky zemin provedla akreditovana laboratof
4G consite s.r.o.

Pro zpracovani zpravy byly pouzity mapové podklady, zejména potom:
. P.étépéneg, (1995), Geologicka mapa 1 : 50 000, list 12 — 44 Tynec nad
Sazavou, CGU Praha

-+ T.Kadlecova, (1994), Hydrogeologicka mapa 1 :50 000, list 12 — 44 Tynec nad
Sazavou, CGU Praha

MORFOLOGICKE, GEOLOGICKE A KLIMATICKE POMERY

3.1 POMERY ZAJMOVEHO UZEMi

Polni cesta Radi¢ je cca 1,5km dlouha. Cesta je situovana zapadné od obce Radi¢
od mistni osady Taborec k osadé Pazderny.

Projektovana cesta je vedena v trase soucasné polni cesty. Niveleta cesty ma mirné
stoupajici charakter pfiblizné zhruba do stani¢eni km 0,500, poté cesta mirné klesa az
k osadé Pazderny. V trase cesty byly provedeny prizkumné kopané sondy KS1 az
KS6.

3.2 GEOMORFOLOGICKE POMERY

Podle regionalniho geomorfologického ¢&lenéni reliéfu CR (http://geoportal.gov.cz,
30.6. 2021) nalezi zajmové uzemi z ¢asti k okrsku Sedl¢anska pahorkatina
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Okrsek IIA-1B-g Sedl¢anska pahorkatina dle vyssiho &lenéni patfi do:
Provincie: Ceska vysogina
Soustava (subprovincie): Cesko-moravska soustava
Podsoustava (oblast): StredoCeska pahorkatina
Celek: BeneSovska pahorkatina

3.3 GEOLOGICKA STAVBA SIRSIHO OKOLi A ZAJMOVEHO UZEMiI

Z hlediska regionalni geologie nalezi zajmova lokalita do oblasti stfedoceského
plutonu, ktery je v zajmovém Uzemi zastoupen horninami blatenské skupiny.

Skalni podlozi stfedoceského plutonu je tvofeno pfedevsSim granodiority vitavského
typu.

Zvétraliny maji vesmés charakter piscitojilovité zeminy vétSinou pevné konzistence s
Ulomky a stfipky hornin.

Podlozni horniny a jejich zvétralé a rozlozené partie jsou zakryty cca 0,5 m mocnou
vrstvou kvartérnich zemin nebo antropogennich navazek. Deluviofluvialni polohy jsou

charakteru opracovanych Ulomk( kamenito az hlinitokamenitych, pis€itych
sedimentu.

3.4 HYDROGEOLOGICKE POMERY SIRSIHO OKOLIi A ZAJMOVEHO UZEMI

Zajmové uzemi patfi do hydrogeologického rajonu 6320 — Krystalinikum v povodi
Stfedni Vitavy.

Podle archivni hydrogeologické dokumentace v okoli lokality |1ze pfedpokladat, ze v
zajmovém Uzemi budou vyvinuty 2 pod sebou nasledujici zvodnélé horizonty.

Prvnim zvodnélym systémem je prualinovy kolektor vazany na kvartérni uloZeniny a
zonu zvétralinového plasté. Hladina podzemnim vody je volna, charakterizovana
pramérnou hodnotou koeficientu transmisivity T v rozmezi fadu 1.10° — 1.106 m2.s.
Vzhledem k malym mocnostem lIze oCekdvat i mozny deficit tohoto zvodnélého
horizontu

Druhy horizont je vyvinuty v prostfedi proterozoickych hornin a je vazan na puklinové
systémy, tektonicky porusené zdény a rozvétralou vrstvu podloznich hornin. Pukliny i
tektonicky porusené zoény byvaji velmi ¢asto vyplnény jilovitym tmelem, jako
produktem jejich zvétravani. V t&chto horninach je tedy pomérné maly obé&h podzemni
vody. Vydatnost podzemni vody ve vrtech a studnich je pomérné mala, v fadu nékolika
setin az desetin l.s-1. Kolektor vyvinuty v paleozoickych horninach je celkové
charakterizovan hydraulickymi parametry danymi koeficientem transmisivity T v Fadu
10° az 10 m2.s™'. Koeficient filtrace k, se pohybuje v fadu x. 107 m.s-'.

Hladina podzemni vody je pravdépodobné v hloubce cca 10 - 12 m pod terénem, déle
pak v zavislosti na zastizeni puklin.

3.5 CHRANENA UZEMi

Podle informaci zvefejnénych na Portdlu vefejné spravy CR
(http://geoportal.gov.cz, 30.6.2021), zajmova lokalita neni zajmové Uzemi soucasti
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Zzadnych Uzemi chranénych zvlastnimi pfedpisy o ochrané pfirody a krajiny, ani
chranénych loziskovych uzemi

3.6 HYDROLOGICKE POMERY

Z hlediska hydrologie pfipada zajmové Uzemi na do povodi 1-08-05 Vitava od Otavy
po Sazavu a na rozhrani dil¢iho povoditoku Musik 1-08-05-0440 a 1-08-05-0690
Mastnik.

3.7 KLIMATICKE POMERY

Klimaticky patfi zajmové Uzemi k oblasti B3 (Quitt, 1971), s pridmérnou ro&ni
teplotou 8,4 °C a dlouhodobym ro¢nim dhrnem srazek 549 mm. Tato oblast se
vyznacuje mirné teplym létem, s kratkym pfechodnym obdobim s mirné teplym jarem
i podzimem, kratkou, mirné teplou zimou, s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

4. VYHODNOCENI PRUZKUMNYCH PRACI

4.1 GEOLOGICKE POMERY A POPIS ZASTIZENYCH ZEMIN A HORNIN

Sondy KS1 az KS6 byly provedeny pfi okraji stavajici polni cesty.
PFi popisu sond byla dokumentovana vzdy sténa pfilehla k cesté.

Geologicky profil kopané sondy KS1

0,00 - 0,30 m navazka — Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, ulehly, tlomky o
velikosti az 8 cm, prostoupena kofinky rostlin, hnédé barvy
(dle CSN 73 6133; tfida a symbol G3 G-FY)

0,30- 1,20 m zcela zvétraly granodiorit charakteru pisku hlinitého, ulehly, hnédé
barvy

(dle CSN 736133 R6 / S4 SM)
Geologicky profil kopané sondy KS2

0,00 - 0,50 m navazka — charakteru Stérku s pfimési jemnozrnné zeminy, cihel a
stfesSnich krytin, tlomky o velikosti 4-6 cm, prorostlé kofinky rostlin
hnédé barvy
(dle CSN 73 6133; tfida a symbol G3 G-FY)

0,50- 1,30 m zcela zvétraly granodiorit charakteru pisku hlinitého, hnédé barvy
(dle CSN 736133 R6 / S4 SM)

1,30 - 1,35 m navétraly granodiorit, kladivem t&Zce rozbijet, hnédé barvy
(dle CSN 736133 R2)
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Geologicky profil kopané sondy KS3

0,00 - 0,20 m navazka — charakteru Stérku s pfimési jemnozrnné zeminy, cihel a
hornin, tlomky o velikosti do 5 cm, hnédé barvy
(dle CSN 73 6133; tfida a symbol G3 G-FY)

0,20 - 0,25 m navétraly granodiorit, kladivem tézce rozbijet, hnédé barvy
(dle CSN 736133 R2)

Geologicky profil kopané sondy KS4

0,00 - 0,20 m navazka — charakteru Stérku s pfimési jemnozrnné zeminy, cihel a
hornin, tlomky o velikosti 5-6 cm, hnédé barvy
(dle CSN 73 6133; tfida a symbol G3 G-FY)

0,20—- 0,45 m zcela zvétraly granodiorit charakteru pisku hlinitého, hrubozrnny,
hnédé barvy

(dle CSN 736133 R6 / S4 SM)

0,45-0,50 m navétraly granodiorit, kladivem tézce rozbijet, hnédé barvy
(dle CSN 736133 R2)

Geologicky profil kopané sondy KS5

0,00 - 0,40 m navazka — charakteru Stérku s pfimési jemnozrnné zeminy, cihel a
hornin, tlomky o velikosti 5-6 cm, hnédé barvy
(dle CSN 73 6133; tfida a symbol G3 G-FY)

0,40- 0,70 m zcela zvétraly granodiorit charakteru pisku hlinitého, hrubozrnny,
hnédé barvy

(dle CSN 736133 R6 / S4 SM)

0,70- 0,75 m silné zvétraly granodiorit, Ize lamat v ruce, hnédé barvy
(dle CSN 736133 R5)

0,75-0,80 m navétraly granodiorit, kladivem tézce rozbijet, hnédé barvy
(dle CSN 736133 R2)
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Geologicky profil kopané sondy KS6

0,00 - 0,40 m navazka — charakteru $térku s pfimési jemnozrnné zeminy, cihel a
stfeSnich krytin, tlomky o velikosti 5-6 cm, prostoupena kofinky
rostlin, hnédé barvy
(dle CSN 73 6133; tfida a symbol G3 G-FY)

0,40- 1,20 m zcela zvétraly granodiorit charakteru pisku hlinitého, hrubozrnny,
hnédé barvy

(dle CSN 736133 R6 / S4 SM)

1,20 — 1,25 m navétraly granodiorit, kladivem téZce rozbijet, hnédé barvy
(dle CSN 736133 R2)

Ve vSech kopanych sondach KS1 az KS6 byly zastizeny v pfipovrchovych vrstvach
navazky charakteru Stérku s pfimési jemnozrnné zeminy, cihel a stfeSnich krytin,
prorostla kofinky. Mocnost téchto navazek se pohybuje 0,20 — 0,50 m. Pod touto
vrstvou byly zastiZzeny poloskalni horniny/zeminy typu zcela zvétralych granodioritu
charakteru hrubozrnnych pisku hlinitych, ulehlych. Zatfidénych dle CSN 736133 jako
R6 / S4 SM s orientani Unosnosti Ede2 = 17-22 MPa.

Mocnost téchto vrstev dosahovala 0,70 — 0,90 m, vyjimku tvofi okoli kopanych sond
KS3 a KS4, kde u kopanych sond KS3 a KS4, je skalni vychoz tvofeny navétralym
granodioritem tfidy R2.

Hladina podzemni vody nebyla prazkumnymi pracemi zastizena a Ize konstatovat, ze
nebude ovliviiovat zemni prace.

Vodni rezim podlozi

Hladina podzemni vody nebyla narazena a je tedy mimo dosah aktivni zény
komunikace.

PodloZi komunikace, vyjma v okoli sondy KS3 a KS4, tvofi eluvium granodioritu
charakteru pisku hlinitého, hrubozrnny, ulehlého (dle CSN 736133 R6 / S4 SM).

Na zakladé této hodnoty je mozné urcit typ vodniho rezimu zemin jako pfiznivy
(difuzni).

GEOTECHNICKA DOPORUCENI

Z davodu vyskytu stavebniho recyklatu (cihly, stfe$ni krytiny) a organickych slozek, je
nutné stavajici konstrukéni vrstvy odstranit. Tato vrstva dosahuje mocnosti 0,30 — 0,50
m.

Pro naplnéni poZzadavku na zemni plan vyjadifeny hodnotou modulu pfetvarnosti Edet,2
> 30 MPa (popf. 45 MPa) bude nutné provést sanaci zemin v AZ vhodnym materialem,
a to vrstvu eluvia granodioritu charakteru pisku hlinitého, hrubozrnny, ulehlého)
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nahradit vrstvou Stérkodrté 0/63 (popfipadé betonovym recyklatem) o min. mocnosti
0,20 m.

ZlepSeni uUnosnosti parametru zemni plane Ize také docilit Upravou vhodnym
hydraulickym pojivem v mocnosti minimalné rovnajici se mocnosti aktivni zény. Z
hlediska zastizenych materialu doporucujeme pojivo Geosol C50. Pro upfesnéni
parametru je nutné provést recepturu.

Vyjimku bude tvofit okoli kopanych sond KS3 a KS4, kde skalni vychoz vystupuje skoro
az na povrch, zde je pfedpokladano, ze pozadované deformacni charakteristiky budou
spinény.

Namrzavost téchto zemin bude vyrazné ovlivnéna podilem jemnozrnné frakce,
nicméné lze predpokladat pfevazné zeminy mirné namrzavé az namrzavé.
Té&zZitelnost zemin a hornin je hodnocena tfidou | podle CSN 73 6133 (3-4 podle CSN
73 3055). Pii t&éZbé bude mozné vyuzit béZnou techniku.

Zastizené horniny v okoli kopané sondy KS3 a KS4 spadaji do tfidy téZitelnosti Il podle
CSN 73 6133 (6. podle CSN 73 3055). Je tedy nutné pfi t&2b& hornin s pevnosti R2
pocitat s pouzitim tézké tézebni techniky (rozryvace, kladiva atd.)

Nasypoveé téleso

Vyuzitelnost stavajicich konstruk&nich vrstev puvodni polni cesty (vrstvy navazek) jsou
do nasypového télesa hodnoceny jako nevhodné, a to z dlivodu zastoupeni zemin
obsahujici ulomky cihel, stfesni krytiny a organicky material.

Vrstvy zcela zvétralych granodioritu jsou hodnoceny jako podmine¢né vhodné do
vrstev nasypu.

Odvodnéni

Vzhledem k vyskytu nevhodnych zemin pro zasakovani zachycenych srazkovych vod
pomoci patniho pfikopu je nutné komunikaci vysvahovat tak, aby povrchova srazkova
voda volné pretékala pres povrch komunikace. Vlastni konstrukéni vrstvy komunikace
je nutné ochranit geotextilii, ktera zabrani pruniku jemnych c¢astic do téchto
konstruk&nich vrstev.

Hladina podzemni vody nebyla Zadnou sondou zastizena.

ZAVER
Nové provedenymi prazkumnymi pracemi byly shrnuty informace o geologické stavbé

zajmového Uzemi a byly popsany geologické poméry pro planovanou vystavbu polni
cesty v k.u. Radi¢.

Pfed stavbou musi byt ze zajmového Uzemi odstranéna konstruk&ni vrstva, a to hlavné
z divodu vyskytu stavebniho recyklatu (cihly, stfe$ni krytiny) a organickych slozek.

Zeminy v podlozi vozovky (aktivni zon€) Ize obecné charakterizovat jako eluvium
granodioritu charakteru pisku hlinitého, hrubozrnny, ulehlého (dle CSN 736133 R6 /
S4 SM).
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Dle pfedanych podkladu je v projektové dokumentaci pozadavek unosnosti v Urovni
zemni plané vyjadfeny hodnotou modulu pretvarnosti je Edet2 = 30 MPa (popf. 45
MPa). Tento poZadavek nebude z hlediska zastizenych zemin dosazen.

Tato vrstva musi byt nahrazena vhodnym materidlem, popfipadé Ize provest i zlepSeni
zemin vhodnym hydraulickym pojivem, viz vySe v textu.

Pouze v okoli kopanych sond KS3 a KS4, kde skalni vychoz vystupuje skoro az na
povrch, budou deformacdni charakteristiky splnény.

Je také doporuc€en i mozny zpusob odvodnéni komunikace.
Zeminy bude mozno tézit béznymi stavebnimi stroji (tézitelnost tfidy | podle CSN 73
6133; 3-4 podle CSN 73 3055)

Pouze v okoli kopané sondy KS3 a KS4 spadaji zastizené horniny do tfidy tézitelnosti
lll podle CSN 73 6133 (6. podle CSN 73 3055)

Hladina podzemni vody nebyla v daném Uzemi zastizena.

V pfipadé pozadavku na dalSi konzultace jsme pfipraveni ke spolupraci.

V Praze, ¢erven 2021

Ing. Martin Chaloupsky

RNDr. Jifi Tomasek
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q E 4G consite s.r.0., Zkusebni laboratot, Slikova 406/29, 169 00 Praha 6
- tel.: 242 485 929, www.4gconsite.com
ZKUSEBNI LABORATOR ¢&. 1518
AKREDITOVANA CIA PODLE CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE Cislo protokolu: 21 025 / 05

STANOVENI INDEXOVYCH PARAMETRU ZEMIN

Pouzity zkuSebni postup:
Laboratorni stanoveni vihkosti zemin dle CSN EN ISO 17892-1

Stanoveni zrnitosti zemin dle CSN EN ISO 17892-4 mimo ¢l. 4.4, 5.4 a 6.3

Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity dle CSN EN ISO 17892-12

Zkousky oznagené znagkou *) byly provad&ny mimo rozsah akreditace Zkugebni laboratofe spolenosti 4G consite s.r.0. udélené Ceskym
institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel: NDCon s.r.o0.

Adresa: Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1

Nazev akce: Stavba polnich cest HPC 3 a VPC 12 Radi¢
Cislo akce: 21025

Celkovy pocet stran protokolu: 3

Misto odbéru vzorku: kopana sonda KS2 a KS6

Zkous$eny prvek: zemina

Presna lokalizace je uvedena v ramci jednotlivych zkousek.
Udaje slouzici pro popis mista odb&ru vzorku byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum dodani do laboratore: 20.5.2021
Datum provedeni zkousky: 27.5.2021-1.6.2021
Datum vydani protokolu: 16.6.2021

Za protokol odpovida:

RNDr. Jifi Tomasek

vedouci zkusebni laboratore

Poznamky : Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného prvku odpovidajicimu uvedené lokalizaci a reprezentuji vlastnosti
v dobé provadéni zkousek in situ, resp. vzorkd, jak byly pfedany do laboratore.
Laboratof nenese odpovédnost za Udaje predané zakaznikem.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI INDEXOVYCH PARAMETRU ZEMIN gislo protokolu: 21 025 / 05
dle CSN EN ISO 17892-1,4a 12

oznaceni vzorku:  |-KS2-0,6-0,8

consite 4G consite s.r.0., Zkuebni laborator, Slikova 406/29, 169 00 Praha 6 laboratorni &islo:  21-1510
nazev akce: Stavba polnich cest HPC 3 a VPC 12 Radi¢ Cislo akce: 21 025
misto odbéru vzorku: kopané sondy KS 2 datum odbéru:  20.5.2021
hloubka: 0,6 - 0,8m datum provedeni zk.:  27.5.2021-1.6.2021
zkouSeny prvek: zemina zkousku provedl: L. Caltova, N. Radlova
vizual. popis materidlu: pisek hlinity barva vzorku:  hnéda
zastoupeni frakci ve vzorku
slozka: jil prach pisek Stérk kamen
podil frakce [%]: 5,3 17,1 60,8 16,8 0,0
podil frakce [%]: 22,4 77,6 0,0
rozmér oka sita [mm]: < 0,063 0,063 0,125 0,250 0,500 1 2 4 8 16 31,5 63 125
propad sitem [%]: 22,4 224 254 31,1 413 61,0 832 969 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
KRIVKA ZRNITOSTI
jemné castice pisek Stérk
- - - - - - kamen
100 jil prach jemny stiedni hruby drobny stiedni hruby
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vihkost na mezi tekutosti, w;, [%]
ostatni vlastnosti a dopliujici udaje
koeficient filtrace 2 pfirozena vihkost w  [%]: 16,9 pouzitelnost zeminy dle SN 73 6133 ©
dle Carman-Kozeny [m.s™]: 2,34E-07 konzistenéni meze do nasypu: podmine¢né vhodna
dle Bayera [m.s™]: 2,35E-07 |mez tekutosti w, [%]: NEPLASTICKY [do aktivni zony: podmine&né vhodna
zdanliva hustota &astic 1?2 mez plasticity wp  [%]: NEPLASTICKY
[kg.m]: 2650 index plasticity I > [%]: NEPLASTICKY namrzavost zeminy °
&islo nestejnozrnnosti C, ' [-]: 116,3 stupefi konzistence I * [-]: NELZE dle CSN 73 6133, Priloha A
&islo kiivosti C,  [-]: 6,3 konzistence vypoctend *: NELZE namrzavé
poznamky:

" pro danou zeminu stanoveno odhadem; 2 dopliujici tidaje stanovené mimo rozsah akreditace zkugebni laboratofe jsou pouze informativni; nejsou-|
uvedeny, stanoveni se neprovadélo; 2 konzistence a plasticita smé&snych zemin plati pouze pro vyplii; ¥ dle CSN 73 6133, Piloha A, tabulka A.3;

% dle SN EN ISO 14688-2, &l. 3; ® interpretace

8 odbér vzorku: byl proveden $kolenym technikem zku$ebni laboratofe 4G consite s.r.o. mimo rozsah akreditace

zkuSebni zafizeni: sada kontrolnich sit dle ISO 3310; hustomér podle Casagrandeho; kuzelovy pfistroj (kuzel 60°/60g)

pouzity postup pfipravy vzorku pro konzistenéni meze: prosévani za mokra
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STANOVENI INDEXOVYCH PARAMETRU ZEMIN gislo protokolu: 21 025 / 05
dle CSN EN ISO 17892-1, 4 a 12
oznaceni vzorku:  1-KS6-0,6-0,9
consite 4G consite s.r.0., Zkuebni laborator, Slikova 406/29, 169 00 Praha 6 laboratorni ¢islo:  21-1511
nazev akce: Stavba polnich cest HPC 3 a VPC 12 Radi¢ éislo akce: 21 025
misto odbéru vzorku: kopané sondy KS 6 datum odbéru:  20.5.2021

hloubka: 0,6 - 0,9m
zemina

27.5.2021-1.6.2021
L. Caltovd, N. Radlova

datum provedeni zk.:

zkouSeny prvek: zkousku proved!:

vizual. popis materidlu: pisek hlinity barva vzorku:  hnéda
zastoupeni frakci ve vzorku
slozka: jil prach pisek Stérk kamen
podil frakce [%]: 3,5 12,0 68,9 15,6 0,0
podil frakce [%]: 15,5 84,5 0,0
rozmér oka sita [mm]: < 0,063 0,063 0,125 0,250 0,500 1 2 4 8 16 31,5 63 125
propad sitem [%]: 15,5 155 202 294 441 644 844 969 995 100,0 100,0 100,0 100,0
KRIVKA ZRNITOSTI
jemné castice pisek Stérk
- - - - - - kamen
100 jil prach jemny stiedni hruby drobny stiedni hruby
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X 60 . KLASIFIKACE
o 50 Cv 3~ ME
> 40 CH ’M’V CSN EN ISO 14688-2 clsa pisek jilovity
S 30 arl -7
8 20 cL | MH CSN 73 6133, Pfiloha A S4 SM pisek hlinity
o b .
5 O b =M HLINA 5
s 0 CSN P 73 1005 S4 SM pisek hlinity
£ 0 20 40 60 80 100 120
vihkost na mezi tekutosti, w;, [%]
ostatni vlastnosti a dopliujici udaje
koeficient filtrace 2 pfirozena vihkost w  [%]: 11,2 pouzitelnost zeminy dle SN 73 6133 ©
dle Carman-Kozeny [m.s™]: 1,44E-06 konzistenéni meze do nasypu: podmine¢né vhodna
dle Bayera [m.s™]: 1,88E-06 |mez tekutosti w, [%): NEPLASTICKY [do aktivni zony: podmine¢né vhodna
zdanliva hustota &astic 1?2 mez plasticity wp  [%]: NEPLASTICKY
[kg.m]: 2650 index plasticity I > [%]: NEPLASTICKY namrzavost zeminy °
&islo nestejnozrnnosti C, ' [-]: 423 stupefi konzistence I * [-]: NELZE dle CSN 73 6133, Priloha A
&islo kfivosti C, > []: 3,6 konzistence vypoctena *: NELZE mimé namrzavé az namrzavé
poznamky:

" pro danou zeminu stanoveno odhadem; 2 dopliujici tidaje stanovené mimo rozsah akreditace zkugebni laboratofe jsou pouze informativni; nejsou-|
uvedeny, stanoveni se neprovadélo; 2 konzistence a plasticita smé&snych zemin plati pouze pro vyplii; ¥ dle CSN 73 6133, Piloha A, tabulka A.3;

% dle SN EN ISO 14688-2, &l. 3; ® interpretace
8 odbér vzorku:

byl proveden $kolenym technikem zku$ebni laboratofe 4G consite s.r.o. mimo rozsah akreditace

zkuSebni zafizeni: sada kontrolnich sit dle ISO 3310; hustomér podle Casagrandeho; kuzelovy pfistroj (kuzel 60°/60g)

pouzity postup pfipravy vzorku pro konzistenéni meze: prosévani za mokra

- KONEC PROTOKOLU -
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