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Nazev zakazky: Hory U JeniSova - polni cesty Cislo zakazky: 2022-008

PROTOKOL O ZKOUSCE €. 22-008/37/CB/22/ZR
FYZIKALNI A INDEXOVE VLASTNOSTI ZEMIN

Identifikace zkuSebnich postup: Stanoveni vihkosti zemin dle CSN EN 1SO 17892-1
Stanoveni zrnitosti zemin dle CSN EN ISO 17892-4
Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity, indexu plasticity a stupné konzistence
dle CSN EN ISO 17892-12

Identifikacni Udaje objednatele: GEOSTAV STRAKONICE, s.r.0., Jirdskova 225, 386 01 Strakonice
Pocet vzorku: 2

Datum odbéru vzorku: 15.10.2022

Datum prevzeti vzorkl v laboratofi:  24.10.2022

Zkousky proved!:

Datum zpracovani zakazky: 24.10. - 27.10.2022

Celkovy pocet stran: 7

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak, nez cely. Vysledky zkouSek
se tykaji pouze zkouSenych vzorkd.

Laboratof neodpovida za odbér vzorkl. Vysledky zkouSek se vztahuji na vzorky v dodaném stavu. Informace o odbéru
vzorku dodal zékaznik.

Souvisejici dokumenty a normy:

CSN EN ISO 14688-2: Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfidovani zemin — Cast 2: Zasady pro zatfidovani,
2005*

CSN 73 6133: Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci + Z1

CSN 75 2410: Malé vodni nadrze

VySe uvedené zkuSebni postupy jsou provadény v prostorach laboratofe GeoTec-GS, a.s. Laboratof mechaniky zemin, polnich zkouSek a monitoringu,
sidlici na ulici Pekarenska 257/81 v Ceskych Budgjovicich.

PFi interpretaci a vyroku o shodé nejsou uvazovany hodnoty nejistot.

Poznamky:

Kfivky zrnitosti zemin jsou ziskany z hodnot stanovenych na zakladé postupu dle CSN EN ISO 17892-4. Zatfidéni zemin je provedeno na zékladé
krivky zrnitosti zemin dle klasifikace dle CSN 73 6133 "Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci" a dle CSN EN ISO 14688-2
"Geotechnicky priizkum a zkoueni — Pojmenovani a zatfidovani zemin — Cést 2: Zasady pro zatfidovani ". 2
Vhodnost do nasypu a pro podloZi vozovky byla stanovena dle CSN 73 6133. D

Scheibleho kritérium namrzavosti je uvedeno dle CSN 73 6133. D

Filtra¢ni soucinitel byl stanoven odhadem na zékladé kiivky zrnitosti podle poradnice d ,, dle Mallet-Pacquant 2
V pripadé, Ze neni laboratorné stanovena hodnota zdanlivé hustoty pevnych &astic, byla do vypoctu pouzita odhadnuta hodnota: 2,7 Mg.m 3 pro
jemnozrnné zeminy a 2,65 Mg.m‘3 pro hrubozrnné zeminy.

* neplatna norma

)

Y charakter interpretace
2 mimo rozsah akreditace
9 vysledky dodané subdodavetelem

Datum vystaveni protokolu: 31.10.2022

Protokol vystavil a schvalil: _

vedouci laboratore

List: 1/7 Vytisk:



Geolec GS

GeoTec-GS, a.s.

Laboratof mechaniky zemin, polnich zkouSek a monitoringu
Pekéarenska 257/81, 370 04 Ceské Budé&jovice
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PROTOKOL O ZKOUSCE €. 22-008/37/CB/22/ZR
FYZIKALNI A INDEXOVE VLASTNOSTI ZEMIN

Laboratorni ¢islo vzorku 66916
Sonda S1
Hloubka (m) 0,3-0,6
Popis a zatfidéni zeminy ]
dle CSN 1SO 14688-2 ¥ i
CSN EN ISO 14688-2 Cl
konzistence CSN 1SO 14688-2 pevna

Popis a zatfidéni zeminy dle
CSN 7361337

Jil s vysokou

plasticitou
CSN 73 6133 F8 CH
konzistence dle CSN 73 6133 tuha
plasticita dle CSN 73 6133 vysoka
Zattidéni dle CSN 75 2410V F8/CH

Pfimés v zeminé, poznamka

hojné slidnaty

CSN 736133 Y

Barva zeminy Sedohnéda
mez tekutosti w;_ (%) 64

Plasticita mez plasticity wp (%) 24
¢islo plasticity Ip 40

Prirozena tihova Wi (%) 23.4

vlhkost objemova W, (%)

Stupen konzistence Ic ) 0.96

Zdanliva hustota

pevnych ¢astic Ps (Mg/m®)

Objemova suché Pd (Mg/m?)

hmotnost piiroz.vihké  pn  (Mg/m®)

Pérovitost n (%)

Stuperi nasyceni Sr (%)

Pofadnice 2 dyo (mm) 0.0020

Koeficient filtrace dle dy, ?  k (m/s) <3*10-8

Obsah organickych latek Zihanim (%)

Vhodnost do nasypu dle CSN 73 6133 b nevhodna

Vhodnost do podloZi vozovky (aktivni zény) dle evhodna
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Laboratof mechaniky zemin, polnich zkouSek a monitoringu
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@@ @Te‘ GS Pekéarenska 257/81, 370 04 Ceské Budé&jovice
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GeoTec-GS, a.s. S
Zku$ebni laborator &. 1772 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Nazev zakazky: Hory U JeniSova - polni cesty Cislo zakazky: 2022-008
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-008/37/CB/22/ZR
FYZIKALNI A INDEXOVE VLASTNOSTI ZEMIN
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KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN dle €SN 73 6133
kritéria namrzavosti zemin dle CSN 73 6133 D
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Cislo Sonda : Hloubka : Klasifikace zemin dle CSN wy Ic Ip
vzorku : (m) 14688-2 73 6133 75 2410 (%) ©) (%)
66 916 S1 0,3-0,6 Cl F8 CH F8/CH 64 0.96 40
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Nazev zakazky: Hory U JeniSova - polni cesty Cislo zakazky:

2022-008

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-008/37/CB/22/ZR
FYZIKALNI A INDEXOVE VLASTNOSTI ZEMIN

Laboratorni éislo vzorku 66917
Sonda S3
Hloubka (m) 0,2-0,5
Popis a zatfidéni zeminy Stérkovito-hlinity
dle CSN I1SO 14688-2 ¥ pisek

CSN EN ISO 14688-2 grsiSa

konzistence CSN 1SO 14688-2

Popis a zatfidéni zeminy dle o
&SN 73 61337 Pisek jilovity
CSN 73 6133 S5sC
konzistence dle CSN 73 6133
plasticita dle CSN 73 6133 nizka
Zattidéni dle CSN 75 2410V S5/SC

stfedné slidnaty,

Pfimés v zeminé, poznamka .
24% Stérku

Barva zeminy hnéda
mez tekutosti w; (%) 31

Plasticita mez plasticity wp (%) 19
¢islo plasticity Ip 12

Pfirozena tihova Wp (%) 9.9

vlhkost objemova Wo (%)

Stupen konzistence Ic )

Zdanliva hustota

pevnych ¢astic Ps (Mg/m?)

Objemova suché Pd (Mg/m?)

hmotnost piirozvinké  pn  (Mg/m®)

Pérovitost n (%)

Stuperi nasyceni Sr (%)

Pofadnice ? dyo (mm) 0.0300
Koeficient filtrace dle dy, ?  k (m/s) 1,7*10-6
Obsah organickych latek zihanim (%)

Vhodnost do nasypu dle SN 73 6133 Y podminecné

vhodna

Vhodnost do podloZi vozovky (aktivni zény) dle podmineéné
CSN 736133 1 vhodna
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Laboratof mechaniky zemin, polnich zkouSek a monitoringu

®
@@ @Te‘ GS Pekarenska 257/81, 370 04 Ceské Budé&jovice

GeoTec-GS, a.s.

Zku$ebni laborator &. 1772 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 L
Nazev zakazky: Hory U JeniSova - polni cesty Cislo zakazky: 2022-008
PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-008/37/CB/22/ZR
FYZIKALNI A INDEXOVE VLASTNOSTI ZEMIN
4 - - N\
KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN dle €SN 73 6133
kritéria namrzavosti zemin dle €SN 73 6133
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Cislo Sonda : Hloubka : Klasifikace zemin dle CSN wy Ic Ip
vzorku : (m) 14688-2 73 6133 75 2410 (%) ©) (%)
66 917 S3 0,2-0,5 grsiSa S5 SC S5/SC 31 - 12
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ZkuZebni laboratof &. 1772 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nazev zakazky: Hory U JeniSova - polni cesty

Cislo zakazky:

2022-008

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-008/37/CB/22/ZR
FYZIKALNI A INDEXOVE VLASTNOSTI ZEMIN

Laboratorni éislo vzorku 66918
Sonda S6
Hloubka (m) 0,2-0,5
Popis a zatfidéni zeminy o
dle GSN 1SO 14688-2 ¥ piséity ji
CSN EN ISO 14688-2 saCl

konzistence CSN 1SO 14688-2

velmi pevna

Popis a zatfidéni zeminy dle o

CSN 7361337 Pleeiy il
CSN 73 6133 F4CS
konzistence dle CSN 73 6133 pevna
plasticita dle CSN 73 6133 vysoka

Zatfidéni dle CSN 75 2410V F4/CS

Pfimés v zeminé, poznamka

hojné slidnaty,

19% Stérku

Barva zeminy hnéda
mez tekutosti w; (%) 59

Plasticita mez plasticity wp (%) 27
¢islo plasticity Ip 32

Prirozena tihova Wi (%) 217

vlhkost objemova Wo (%)

Stupen konzistence Ic ) 1.17

Zdanliva hustota

pevnych ¢astic Ps (Mg/m®)

Objemova suché Py (Mg/m®)

hmotnost pfiroz.vinké  pn (Mg/m®)

Pérovitost n (%)

Stuperi nasyceni Sr (%)

Pofadnice ? dyo (mm) 0.0030

Koeficient filtrace dle dy, ?  k (m/s) <3*10-8

Obsah organickych latek zihanim (%)

Vhodnost do nasypu dle SN 73 6133 Y

podminecné
vhodna

Vhodnost do podloZi vozovky (aktivni zény) dle
CSN 736133 Y

podminecné
vhodna
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slo zakazky: 2022-008
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Nazev zakazky: Hory U JeniSova - polni cesty (o

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 22-008/37/CB/22/ZR
FYZIKALNI A INDEXOVE VLASTNOSTI ZEMIN

4 - - N\
propad (%) KRIVKA ZRNITOSTI ZEMIN dle CSN 73 6133
kritéria namrzavosti zemin dle CSN 73 6133 9
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Cislo Sonda : Hloubka : Klasifikace zemin dle GSN ¥ W, Ic Ip
vzorku : (m) 14688-2 73 6133 75 2410 (%) @ (%)
66 918 S6 0,2-0,5 saCl F4 CS F4/CS 59 1.17 32
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