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1. Uvod

Na zakladé objednavky od spolecnosti Blahoprojekt s.r.o. byl navrzen projekt geologickych
praci a proveden podrobny geotechnicky prizkum pro projekci polni cesty C10 v k. d. Staré
Huté u Horni Stropnice v jiznich Cechach. Priizkum probéhl v jedné etapé v kvétnu 2023.
Ptedlozeny prizkum je zaméfen na doporuceni dpravy zemin pro vybudovani asfaltovych
polnich cest hodnocenych dle TP170 jako D2-(V)-VI. Komunikace budou kryty asfaltovym
natérem kameniva 4/8 a je poc€itano s pojezdem max. 15 nakladnich automobili denné.
Pozadavek na tinosnost plané je Eqer2 = 30 MPa (CSN 73 6109). Klasifikace zemin probéhla
podle CSN 73 6133. Rozsah prizkumu je stanoven podle TP76A, B.

Staré Huté
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Obr. 1: Situace sirsiho okoli zajmového mista, zajmové Uzemi je oznaceno Cervené. Upraveno
Z mapy.cz

Predmétem pruzkumu byla realizace 2 dynamicky zarazenych jadrovych penetraci
do hloubky navétralého skalniho podlozi (2,0 m) a jedna tézZka dynamicka penetrace do
hloubky 4,5 m. S ohledem na geomorfologii a geologii vétSina realizovanych sond dosédhla

v hloubce 0,5 m ptedkvartérniho zcela zvétralého podlozi. Geologické poméry tedy lze dle
CSN 73 6133 hodnotit jako jednoduché.

Pouzité normy, piedpisy a zdroje
BS 1377-7:1990 Methods of test for soils for civil engineering purposes. Shear strength tests (total stress)
CSN EN 1998-1 Eurokéd 8 Navrhovéni konstrukci odolnych proti zemétieseni - Cast 1: Obecnd pravidla,
seizmickd zatiZeni a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1997-2 Eurokéd 7 Navrhovéni geotechnickych konstrukei - Cést 2: Priizkum a zkouSeni zdkladové
pidy
CSN EN ISO 14688-1 Geotechnicky priizkum a zkouSeni - Pojmenovani a zatfidovini zemin - &ast I:
Pojmenovani a popis
CSN EN ISO 22476-2 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Terénni zkousky - Cdst 2: Dynamickd penetraéni
zkouska

CSN 73 6133 Navrhovén{ a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
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CSN 73 6109 Projektovani polnich cest

CSN 73 6114+Z1 Vozovky pozemnich komunikaci. Zkladni ustanoveni pro navrhovani
CSN P 73 1005: Inzenyrskogeologicky priizkum

TP 76 Geotechnicky prizkum pro pozemni komunikace

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikac{

2. Piehled prirodnich poméru

Geografie

Novi cesta bude smé&fovat od odbocky z komunikace Staré Huté — Cerné Udoli k Mlynskému
rybniku. Délka cesty by méla byt 328 m. Charakter krajiny je kopcovity — hornatina.
Nadmotskd vyska planované komunikace se bude pohybovat zhruba 770 - 785 m.n.m. Na
obou strandch komunikace je zemé&dé€lsky obdé€ldvand pida. V blizkosti se nachdzi i lesni
porost. Na zacatku cesty pfi kfiZovatce se silnici je povrch podmaceny — nachdzi se zde
prameniSt€. Oblast patii do chladné oblasti CH7 (podle Quitta, 1971).

(ruzovd — pararuly, migmatity, Cervend — granity, zelend — kvarcity, Zlutd a bledemodrd —
kvarterni sedimenty).

Geologie

Jedni se o oblast Ceského masivu, tizemi patif k monoténni skupiné Moldanubika a okrajové
zasahuje do prostoru jihoceskych panvi. V povodi potoka jsou doloZeny kvarterni fluvidlni
hlinité, pisCité a Stérkovité sedimenty. PodloZi tvoii pararuly, granity a migmatity monoténni
skupiny moldanubika. V blizkosti jsou i ostriivky slatin, raseliniSt’ a hnilokali.
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Hydrologie

Oblast odvodiiuje Luzny potok, ktery prameni severné nad obci Staré Huté a vléva se do
potoka Cernd a posléze do MalSe, potazmo do Vltavy (imoif Severniho moie). Jednd se o
povodi 3. fadu 1-06-02 Malse. Uzemi patii do bilanéniho povodi horniho toku Vltavy.
Nachazi se zde hydrologicka stanice Horni Stropnice. Podle posledniho méfeni (22. 8. 2017)
H =1 cm, tedy stupeil povodnové aktivity: sucho. DeStovd voda kontinudlné vsakuje do
podloZi nebo odtékd brazdami do mistni vodotece. Hydrogeologicky rajon 6310
Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy.

3. Terénni prace a vyhodnoceni

Prizkumné price probihaly dne 24. 5. 2023. V ramci geotechnického prizkumu byly
provedeny 2 dynamicky zardZené jadrové penetrace za ucelem ziskdni vzorku zeminy pro
popis a stanoveni zrnitosti a klasifikaci. Tyto sondy byly ukonceny na povrchu
predkvartérniho navétralého podlozi (ruly, granitoidy). Déle byla realizovdna 1 tézka
dynamickd penetrace, kterd prodlouZzila jednu jadrovou penetraci az do hloubky 4 m, kam jiz
nezasahuji dpravy zemin pro vybudovani dopravni komunikace.

Dynamické penetrace byla realizovédna penetracni soupravou typu STITZ — postup byl
zvolen podle CSN EN ISO 22476-2 a priizkum byl vyhodnocen podle CSN EN 1997-2 a
pfipadné dalsich publikovanych postupti (naptf. Matys a kol. 1991). Metoda dynamického
penetracniho sondovéani spocivd v zardzeni soutyCi, opatfeného koncovym kalibrovanym
hrotem do zeminy. K zardZzeni soutyCi slouzi beranidlo padajici z konstantni vysky pii
konstantni frekvenci. Pfi sondovani je registrovdn pocet tdert N10 potfebny k zarazeni
souty¢i o 10 cm. Vypoctem je zjiStovana hodnota mérného dynamického odporu qdyn (MPa).
Tézka dynamicka penetratni souprava DPH ma tihu beranidla 0,5 kN (hmotnost 50 kg),
vyska padu 0,5 m, priifez hrotu 15 cm? s vrcholovym thlem 90°.

Dynamické penetrace slouzi k ovéifeni mechanickych vlastnosti zemin
v prirozeném uloZeni, vyhledavani rozhrani, sestaveni inZenyrskogeologickych fezl a k
piipadnému ovéteni hladiny podzemni vody v trase planované komunikace.

Celkové€ bylo realizovdny 2 dynamicky zardzené jadrové penetrace a 1 sonda t€zké
dynamické penetrace.

Dale bylo provadéno stanoveni konzistence zemin — vyuZita byla vrtulkova zkouska
BS 1377. Na zédklad¢ ziskanych hodnot je mozné stanovit konzistenci zeminy.

V sondéch (ptiloha 2) byly zachyceny tyto zeminy:
SONDA ZS1:
HLINA jilovita s piimési pisku (clSisa), (F5 MI)
Na povrchu do hloubky 0,3 m se na tzemi vyskytuje mekka jilovita hlina s piimési pisku.

Jednd se o vlhkou zeminu hnédé barvy, kgera’l tvoif kulturni vrstvu. Dle CSN EN ISO 14688
1ze tuto zeminu oznacit jako (clSisa). Dle CSN 73 6133 Ize zeminu oznacit jako (F5 MI).

HLINA pis¢ita s piimési $térku (saSigr), (F3 MS)
Pod kulturni vrstvou byla zastizena 0,3 m mocna vrstva pisCité hliny s pifimési Stérku.
Konzistence jemnozrnného podilu je mékka. Zemina je mokrd (od 0,5 m zvodnéld),
s poloostrohrannymi tlomky do velikosti 3 cm a m4 hnédou barvu. Jedna se o deluvidlni
zeminu. Dle CSN EN ISO 14688 Ize tuto zeminu ozna¢it jako (saSigr). Dle CSN 73 6133 Ize
zeminu oznacit jako (F3 MS).
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PISEK stérkovity s pfimési hliny (grSasi), (S1 SW)
DalSi vrstvou je Stérkovity pisek s pfimési hliny o mocnosti 0,7 m a dosahuje hloubky 1,3 m.
Je kypry, mokry (od 1,1 m zvodnély) s poloostrohrannymi dlomky do velikosti 2 cm. Ma
hnédou barvu a jedna se o deluvidlni zeminu. Dle CSN EN ISO 14688 lze tuto zeminu oznacit
jako (grSasi). Dle CSN 73 6133 1ze zeminu oznacit jako (S1 SW).

STERK pis¢ity (saGr), (G1 GW)
ilomky dosahujicimi velikosti vice neZ 5 cm (jsou Vv&tSi neZ pramér jadra). Zemina md
hnédou barvu a jednd se o eluvium. Dle CSN EN ISO 14688 Ize tuto zeminu oznacit jako
(saGr). Dle CSN 73 6133 lze zeminu oznacit jako (G1 GW).

SONDA ZS2:
STERK pis¢ity s pfimési hliny (saGrsi), (G4 GM)

Sonda ZS2 byla realizovana v silnici. Vrstva asfaltu je mocnd 6 cm (jednd se o kameny
slepené asfaltem). Pod asfaltem je vrstva Stérkového loZze o mocnosti 9 cm. Nésleduje vrstva
pis¢itého $térku s piimési hliny, kterd dosahuje hloubky 0,8 m. Stérk je stiedné& ulehly, vIhky.
Ulomky jsou ostrohranné a dosahuji velikosti 4 cm. Barva vrstvy je hnédd. Jednd se o
navdzku — aktivni zénu vozovky. Dle CSN EN ISO 14688 lze tuto zeminu oznadit jako
(saGrsi). Dle CSN 73 6133 Ize zeminu ozna¢it jako (G4 GM).

PISEK hlinity s primési jilu (siSacl), (S4 SM)
Pod aktivni z6énou je 0,5 m mocna vrstva hlinitého pisku s pfimési jilu. Pisek je kypry,
konzistence jemnozrnného podilu je mékka — tuhd, zemina je vlhkd a md hnédo oranzovou
barvu. Jedn4 se o deluvidlni uloZeniny. Dle CSN EN ISO 14688 lze tuto zeminu oznaéit jako
(siSacl). Dle CSN 73 6133 lze zeminu oznacit jako (G4 SM).

PISEK stérkovity s piimési hliny (grSasi), (S1 SW)
Posledni zastizenou vrstvou je Stérkovity pisek s piimési hliny. Je kypry, vlhky - mokry (od
1,3 m do 1,5 m) s poloostrohrannymi ulomky do velikosti 3 cm. Ma hnédou barvu a jedna se
o deluvidlni zeminu. Dle CSN EN ISO 14688 lze tuto zeminu ozna¢it jako (grSasi). Dle CSN
73 6133 1ze zeminu oznacit jako (S1 SW).

Dle éVSN 73 6133 spadaji zastizené zeminy do 1. tFidy tézitelnosti. Skalni horniny
spadaji dle CSN 73 6133 do II. az IIl. t¥idy, kdy rozhoduje zvétrani a pocet puklin. Skalni
horniny nevychazi v trase komunikaci na povrch a nebude hrozit jejich dobyvka.

Deformacni modul Eder = 7 — 15 MPa. @er= 37°. Mechanické vlastnosti zemin jsou
k dispozici v prilohach (2) — interpretace tézké dynamické penetrace.

4. Doporuceni pro projektovani obsluznych cest

Podle TP 170 odst. 4.2.2.5 se pro stanoveni dopravniho zatiZeni vozovek s béZnym silni¢nim
provozem se podle CSN 73 6114 uZivaji tifdy dopravniho zatizeni (TDZ) s hodnotami
prumémé denni intenzity provozu tézkych ndkladnich vozidel (TNV) pro vSechny jizdni
pruhy oznacenim jako TNVk za 24 h. Lze ocekdvat, Ze se bude jednat o komunikaci IV. tiidy
s pojezdem 15 TNVk.

MoZné promrzani vozovky se stanovuje pomoci indexu mrazu (norma CSN 73 6114,
odst. D.4) se spolehlivosti alespont 87,5 %. Nadmotiskd vySka je asi 650 m n. m, coZ je dle
jmenované normy Im = 701. Vodni rezZim je nep¥riznivy (pendularni).
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5. Zavér

V ramei predloZeného geologického prizkumu byly hodnoceny pfirodni poméry a podlozi
pro projektovanou polni cestu dle CSN 73 6133, TP170 a piipadné téZ CSN 73 6109.

Geologické poméry jsou jednoduché, kdy se jednd o zeminy, které vznikly jako
rezidudlni, tj. vznikly na misté zvétravanim podloZnich hornin ruly proterozického staii a dle
CSN 73 6133 R6 (pevnost s hloubkou nariistd). Horniny zvétrdvaji na hrubozrnné hlinité
pisky, a pokud je posuzujeme jako zeminy, jsou stfedné ulehlé az ulehlé. Sonda ZS2 byla
prohloubena do hloubky 4,5 m téZkou dynamickou penetraci pro ovéfeni mechanickych
vlastnosti zemin (piiloha 2). Skalni podlozi nebylo sondami zachyceno. Hladina podzemni
vody byla zjisténa v sond¢ ZS1 v hloubce 0,5 m a v hloubce 1,1 m. Vodni rezim je
piedpokliadan nep¥iznivy. Norma CSN 73 6133 tab. 1 doporuduje do aktivni zény vhodnou
sypaninu. Diky nizkému CBR jmenovand norma tab. 5 doporucuje nahrazeni 400-500 mm.

V Brné€ dne 11.7.2023

Vyhotovil: Mgr. Radek Streit

Kontroloval: RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D., aut. ing., GIPENZ
(jednatel Projekce iGEO, s.r.o.)

odborné zpusobily inzenyrsky geolog 2101/2009
autorizovany inzenyr pro geotechniku ¢.a. 1005146

PRILOHY:
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